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FUGE ATLAS ARTIS STYLE (2 — 25 mm) — Dekor-Mdrtel zum Fiillen von Fugen
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System der Sanierung von Mauern



MAUERMORTEL MIT TRAS ATLAS GOLDENES ZEITALTER

SANIERUNG VON ZIEGELMAUE_RN"'

MORTEL ZUM VERFULLEN VON MATERIALVERLUST IN ZIEGELN
UND NATURSTEIN ATLAS GOLDENES ZEITALTER

NIERUNG VON ZIEGELMAUERN

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

zum Mauern mit Keramikziegeln

enthalt Trass — ein Mineral vulkanischer Herkunft, das das Risiko von Ausbliihungen auf der Oberflache einschrankt
zeichnet sich durch ein niedriges lineares SchwindmaR und hohe Haftfahigkeit aus

empfohlen bei traditionellen, dicken Fugen - Schichtstarken von 6 bis 40 mm

im grauen Farbton erhaltlich

fir Innen- und AuBenbereiche von Gebduden

die Vorbereitung des Materials in der Fabrik garantiert wiederholbare Kornung, Farbgebung und die Eigenschaften des Mértels — ein wesentlicher Faktor bei den Sanierungen
von groBen Fassadenfldchen

wasserfest

B frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die fiir die Arbeiten vorgesehenen Ziegel sollen sauber, frei von Staub und trocken sein. Bei der Lagerung sollen diese gegen Niederschlage und direkter Sonneneinstrahlung
geschuitzt sein. Vor dem Beginn der Mauerarbeiten sollen die Ziegel aus verschiedenen Paletten vermischt werden, was den moglichen Einfluss aus den Unterschieden im Farbton
zwischen den einzelnen Ziegeln reduzieren sollte.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 2,75 - 3,25 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mortel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mortel mit einer Kelle auf
vertikale und horizontale Oberflichen gemaB der traditionellen Technologie von Mauerarbeiten auftragen. Die Schicht soll eine gleichmaBige Starke aufweisen und die Fugen
vollstindig verfiillen, weil das Risiko, dass Wasser in die Abschalung eindringt reduziert wird. Die Arbeiten unter den Temperaturen von +5°C bis +25°C ausfiihren. Wéhrend den
Arbeiten und nach deren Beendigung, mindestens 7 Tagen, die gemauerten Elemente vor eventuellen Niederschldgen und zu schnellen Austrocknen des Mortels absichern. Es
wird empfohlen, mit den Arbeiten nicht zu beginnen, falls fiir die nachsten Tage die Wetterprognosen Niederschlage bzw. Temperaturriickgang zu vermuten sind.

BEMERKUNGEN

m  Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédR den
Grundsatzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

m  Die Aufbewahrungszeit des Mortels unter Bedingungen, die den genannten Anforderungen entsprechen, betragt bis 12 Monaten ab dem Produktionsdatum, das auf der
Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung
beférdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthdlt Zement. Es besteht das Risiko von emsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt filhren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und
Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER RZM ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Portlandzement, Trassmehl, Fiillstoffen und veredelnden Zusatzen von
héchster Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erfillt die Anforderungen PN-EN 998-2. Konformitétserklarung WE Nr. AZW RZM.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 2,75- 3,251/ 25kg

Verwendbarkeit ca. 3 Stunden

ca. 34 kg Mortel auf 1m? Mauer von 12 cm Stérke, aus Ziegeln

Verbrauch mit Standard -Abmessungen

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Mauermdrtel nach einem Projekt zur allgemeinen Verwendung (G), innen und au  en anwendbar, an
den Konstruktionsanforderungen entsprechenden Elementen, fiir armierte und nicht armierte Elemente
bestimmt c E 09

Zusammensetzung des Mortels (nach Gewicht): Zementmortel 1:6 mit Trassmehl

Brandverhalten A1

Druckfestigkeit - Kategorie M5
Fugenfestigkeit (tabellarischer Wert) =0,15 N/ mm?
Wasserabsorption 0,05kg /m?min®5
Anteil von Chloriden 0,07% ClI

Beiwert firr Wasserdampf-Diffusion, 15/35
Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK ( 10,ay)
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%
Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen M5
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ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

®  zum Verfilllen und Wiederherstellen von beschédigten Stellen an gut erhaltenen Elementen aus Ziegeln und Stein, insbesondere im Sandstein

®  mineralisch, auf Basis vom weifen Portlandzement

m  mit redispiergierbarem Pulverharz modifiziert, wodurch die Haftféhigkeit am Untergrund (insbesondere beim Auftragen von Schichten mit kleineren Stdrken) und die Wit-
terungsbestandigkeit erhoht werden

reiche Farbpalette - 112 fertige Rezepturen

abhéngig vom individuellen Bedarf der Masse einen anderen Farbton zu verleihen

sehr feine Krnung (Zuschlagstoff bis 0,2 mm), bei entsprechender Verarbeitung ermaglicht, der Oberflache eine fiir den feinkdmigen Sandstein typische optische Wirkung zu verleihen

es besteht die Maglichkeit eine andere Aggregation des Zuschlagstoffes anzuwenden, wodurch eine Struktur der Masse, nahe an der originellen Struktur erreicht werden kann
dieses Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet - zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Para-
meter (reduziertes lineares SchwindmaB, verbesserte Bedingungen des Wassertransports u.a.) aus.

die Vorbereitung des Materials in der Fabrik garantiert wiederholbare Kérnung, Farbgebung und die Eigenschaften des Mortels — ein wesentlicher Faktor bei den Sanierungen
von groRen Fassadenfldchen

& in Innen- und AuRenbereiche von Gebduden anwendbar

B wasserfest

m frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Materials des
Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein. Schwach bindende Stellen
der Oberflache sollen abgetragen und die sich [6senden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Direkt vor dem Verfillen des Materialverlusts den Untergrund mit Wasser besprihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 3,5 — 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Kon-
sistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mortel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mértel mit einem entsprechenden
Werkzeug aus rostfreiem Stahl, je nach Bedarf und Ausmaf des Materialverlusts auftragen. Die Masse soll der Form des Materialverlusts bzw. der Form der Stelle angepasst wer-
den. Bei groBeren Materialverlusten soll der Untergrund nass gemacht werden und die Masse die Konsistenz von Schlamm (ca. 0,2 | Wasser auf 1 kg Trockenmischung) haben.
Danach die Hauptschicht mit der Methode , nass auf nass" auftragen. Um weitere Verarbeitung der Masse zu gewdhrleisten, soll die Schicht des Materials ca. 1-2 mm diber die
urspriingliche Oberfldche hinausgehen. Die aufgetragene Starke der Schicht darf jeweils max. 30 mm betragen. Nach einigen Stunden (abhangig von den duBeren Bedingungen
sowie der Konsistenz des Mortels) kann man mit den Schlussarbeiten an der Oberflache beginnen, um diese an die Fraktur der originellen Oberfléche anzupassen. Wahrend ei-
nigen Tagen nach dem Auftragen des Mértels die frische Oberfldche mehrmals mit Wasser nass machen und gegen Niederschlége und direkter Sonneneinstrahlung absichern.

BEMERKUNGEN

= Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten geméB den
Grundsétzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mdrtels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

= Die Aufbewahrungszeit des Putzes betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackun-
gen (am besten auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

®  Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréRerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und
Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER CG-02 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Portlandzement, Fillstoffen und veredelnden Zusétzen von héchster
Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erfillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitdtserklarung WE Nr. AZW CG-02.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3,5-4,51/25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 20 Minuten

Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf 1dm?
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 10%

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Max. Kornstarke 0,2 mm

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lsbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk produzierter Putzmortel mit fest de  nierten Eigenschaften, zur allgemeinen Verwendung (GP), C € 09
innen und au  en anwendbar

Brandverhalten A1

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm? - FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CSli
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W1

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK (' 10,4r)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestéandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen CSI

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




MORTEL ZUM VERFULLEN VON MATERIALVERLUST IN ZIEGELN

UND NATURSTEIN ATLAS GOLDENES ZEITALTER

SANIERUNG VON ZIEGELMAUERN

MINERALISCHE LASURFARBE ATLAS
GOLDENES ZEITALTER

IERUNG VON ZIEGELMAUERN

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Verfiillen und Wiederherstellen von beschadigten Stellen an gut erhaltenen Elementen aus Ziegeln und Stein, insbesondere im Sandstein

B mineralisch, auf Basis vom weiBen Portlandzement

B mit redispiergierbarem Pulverharz modifiziert, wodurch die Haftfahigkeit am Untergrund (insbesondere beim Auftragen von Schichten mit kleineren Starken) und die Wit-
terungsbestandigkeit erhoht werden

reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen

abhangig vom individuellen Bedarf der Masse einen anderen Farbton zu verleihen

Zuschlagsstoff bis 0,5 mm Durchmesser, bei entsprechender Verarbeitung erméglicht, der Oberfléche eine fiir den feinkdrnigen Sandstein typische optische Wirkung zu verleihen
es besteht die Moglichkeit eine andere Aggregation des Zuschlagstoffes anzuwenden, wodurch eine Struktur der Masse, nahe an der originellen Struktur erreicht werden kann
dieses Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet - zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter
(reduziertes lineares SchwindmaR, verbesserte Bedingungen des Wassertransports u.a.) aus.

die Vorbereitung des Materials in der Fabrik garantiert wiederholbare Kdrnung, Farbgebung und die Eigenschaften des Mortels — ein wesentlicher Faktor bei den Sanierungen
von groRen Fassadenfldchen

in Innen- und AuBenbereiche von Gebduden anwendbar

wasserfest

= frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bedtirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Materials des
Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frein vom Schutz, Ausblihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein. Schwach bindende Stellen
der Oberflache sollen abgetragen und die sich I6senden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Direkt vor dem Verfillen des Materialverlusts den Untergrund mit Wasser bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 3,5 - 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Kon-
sistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mdrtel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mértel mit einem entsprechenden
Werkzeug aus rostfreiem Stahl, je nach Bedarf und AusmaB des Materialverlusts auftragen. Die Masse soll der Form des Materialverlusts bzw. der Form der Stelle angepasst
werden. Bei groBeren Materialverlusten soll der Untergrund nass gemacht werden und die Masse die Konsistenz von Schlamm (ca. 0,2 | Wasser auf 1 kg Trockenmischung) haben.
Danach die Hauptschicht mit der Methode ,nass auf nass" auftragen. Um weitere Verarbeitung der Masse zu gewahrleisten, soll die Schicht des Materials ca. 1-2 mm (iber die
urspriingliche Oberfldche hinausgehen. Die aufgetragene Starke der Schicht darf jeweils max. 30 mm betragen. Nach einigen Stunden (abhdngig von den duBeren Bedingungen
sowie der Konsistenz des Mértels) kann man mit den Schlussarbeiten an der Oberfldche beginnen, um diese an die Fraktur der originellen Oberflache anzupassen. Wahrend eini-
gen Tagen nach dem Auftragen des Mortels die frische Oberfldche mehrmals mit Wasser nass machen und gegen Niederschldge und direkter Sonneneinstrahlung absichern.

BEMERKUNGEN

= Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

®  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

m  Die Aufbewahrungszeit des Mortels unter Bedingungen, die den genannten Anforderungen entsprechen, betragt bis 12 Monaten ab dem Produktionsdatum, das auf der
Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten auf Paletten) in Temperaturen von iiber 0°C in einer trockenen Umgebung be-
fordern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthalt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER CG-02 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Portlandzement, Fiillstoffen und veredelnden Zusétzen von hdchster
Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erflllt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitétserklarung WE Nr. AZW CG-05.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3,5-4,51/25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 20 Minuten

Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf 1dm?
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 8%

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Max. Kornstarke 0,5 mm

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk produzierter Putzmértel mit fest de  nierten Eigenschaften, zur allgemeinen Verwendung (GP), c € 09
innenund au  en anwendbar

Brandverhalten A1

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm? - FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CSi
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W1

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK ( 10,ay)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen Csli

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

= empfohlen bei alten Bauobjekten um die Farbtone von Untergriinden, die aus verschiedenen Materialien hergestellt wurden zu vereinheitlichen, Bsp. nach der Beendigung
der Verfiillen

B kann zum erstmaligen Malen, eventuell bei Renovierungen auf alten, stark haftenden Farbschichten eingesetzt werden

fur mineralische Untergriinde, sie rohe Flachen aus Naturstein, Ziegeln, Blockchen, Hohlsteinen und anderen Elementen aus Keramik bzw. Kalk-Sand dieser Art

m  zeichnet sich durch niedriges Deckungsvermogen, was eine halbdurchsichtige Wirkung erzielen kann (Durchdringen des Farbtons des Untergrunds) - die Beschichtung
behalt das urspriingliche optische Wirkung und die Fraktur der bemalten Oberfldche

B reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen, es besteht die Moglichkeit, je nach Bedarf andere Farbtone, auch anhand der Muster des urspriinglichen Untergrunds zu
verleihen

m  wasserdampfdurchldssig - garantiert einen freien Transport des Wasserdampfes und die Abgabe der Feuchte durch jenes Material, auf dem die Farbe angewendet wurde

B enthélt wasserabweisende Zusatze, welche die gestrichene Schicht gegen Feuchtigkeit von AuBen schiitzen

langlebig, bestandig gegen Verwitterung, Niederschlag sowie alle aggressiven Elemente, die sowohl im Untergrund als auch in der Umwelt auftreten

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll trocken, tragfahig, von Verunreinigungen befreit werden, welche die Haftféhigkeit der Farbe
schwdchen konnten, insbesondere vom Staub, Dreck, Wachs sowie von Fetten. Alte Farbschichten, schlechter Qualitat und problematischer Haftfahigkeit sind zu entfernen.

ANWENDUNG

Die Farbe wird als eine Trockenmischung (nach dem Vermischen mit Wasser) einsatzbereit geliefert. Sie wir in zwei Schritten vorbereitet. Im ersten Schritt wird der Inhalt der
Verpackung ins Wasser (in der Proportion ca. 5,0 - 6,0 kg auf 10 kg Trockenmischung) geschittet und gemischt bis eine einheitliche Konsistenz erreicht wird. Nachdem die
Farbe dicker geworden ist (ca. 30 Minuten) die restlichen 4,0 - 5,0 | Wasser so beimischen, damit die Proportion am Schluss 10 Liter Wasser auf 10 kg Trockenmischung nicht
liberschreitet. Das ganze genau mischen. Die angenommenen Proportionen fiir das Malen der ganzen Flache behalten. Die Farbe wéhrend ca. 10 Stunden verbrauchen, wéhrend
der Arbeit kein Wasser mehr zufiigen. Mit einer Rolle bzw. mit einem Pinsel, als diinne, gleichméBige Schicht auftragen. Abhéngig von der Saugféhigkeit und der Struktur des
Untergrunds sowie der gewtinschten optischen Wirkung Malen in einer oder zwei Schichten ausfiihren. Die zweite Schicht auftragen, nachdem die erste getrocknet ist. Die Farbe
ist kontinuierlich, mit der Methode ,nass auf nass" aufzutragen, dabei soll man Arbeitsunterbrechungen und das Malen der bereits teilweise trocken gewordenen Farbe vermei-
den. Die Zeit des Trocknens der Farbschicht hangt von der Beschaffenheit des Untergrunds sowie von der relativen Luftfeuchtigkeit ab und betrdgt zwischen 2 und 6 Stunden.
Die technologischen Unterbrechungen wéhrend des Anstrichs sind im voraus zu planen, z.B. an Ecken und Kanten des Gebdudes, unter Regenrinnen oder an der Grenzlinie von
verschiedenen Farben u.d. Die gestrichene Fldche ist sowohl wahrend der Arbeiten als auch wéhrend der Trocknung der Farbe vor einer direkten Sonneneinstrahlung, Wind und
atmosphdrischen Niederschldgen zu schiitzen. Es wird empfohlen, an den Geriisten Schutznetze zu montieren. Achtung! Um dem Auftreten unterschiedlicher Farbtone bei der
Verwendung von bunten Farben zu vermeiden vorzubeugen, darf auf eine Flache nur eine Farbe mit demselben Produktionsdatum aufgetragen werden.

BEMERKUNGEN

= Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den
Grundsétzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

m  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

m  Die Aufbewahrungszeit betragt 24 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am
besten auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

m  Atzendes Produkt, enthdlt Zement. Es besteht das Risiko von emsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und
Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

B Farbe fiir AuBenmauer ATLAS GOLDENES ZEITALTER L: maximaler Gehalt LZO (VOC) im Produkt < 31,95 g/I, zugelassener Gehalt LZO (VOC) 40 g/I.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER L ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis des hydratisierten Kalks, Quarzfiillstoffen sowie Pulverharzen produziert wird.
Zur Farbung der Farbe werden nicht organische Pigmente - bestandig gegen Alkalien sowie UV-Strahlen - eingesetzt.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) :Ian?uhl::enr;:i%:65%|1/1100k|?g;
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Verbrauch ca. 0,15 - 0,2 kg Farbe auf je 1m?
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Verpackungen Papiersacke 10kg

Die Menge des I6sbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




MORTEL ZUM AUSFUGEN MIT TRASS

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

SANIERUNG VON ZIEGELMAUERN -

MORTEL ZUM AUSFUGEN MIT TRASS
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

NIERUNG VON ZIEGELMAUERN

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Ausfugen und Wiederherstellen von bestehenden Fugen in Mauern aus Keramikziegeln und Naturstein

B mineralisch, auf Basis vom weiBen Portlandzement

B enthélt Trass — ein Mineral vulkanischer Herkunft, das das Risiko von Ausblihungen auf der Oberflache einschrankt

B reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen, es besteht die Moglichkeit, je nach Bedarf andere Farbtone, auch anhand der Materialmuster zu verleihen

m  feinkdrnig (Zuschlagsstoff bis 0,5 mm)

m. dieses Material wurde speziell fir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet - zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit aus, wodurch das Ausfugen auch von
sehr geschwéchten Elementen maoglich ist

B hohe Haftfahigkeit und niedriges lineares Schwindmaf

m  die Vorbereitung des Materials in der Fabrik garantiert wiederholbare Kornung, Farbgebung und die Eigenschaften des Mortels - ein wesentlicher Faktor bei den Sanierungen

von groBen Fassadenfldchen
B in Innen- und AuBenbereiche von Gebauden anwendbar
B wasserfest
m  frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberflache sollen abgetragen und die sich lésenden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt werden. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts
den Untergrund mit Wasser bespriihen. Bei Reprofilierung von bestehenden Fugen soll die alte, beschddigte Fuge bis zu einer Tiefe von ca. 15 — 20 mm abgetragen werden.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge sauberes Wasser (empfohlene Proportionen 3,5 - 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheit-
liche Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mrtel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mortel mit einer spezielle
Kelle zum Ausfugen sowie mit einer Kartédtsche aus Stahl auftragen, dabei ist der freie Raum zwischen den Elementen der Mauer genau und vollstandig zu befillen. Werkzeug
aus rostfreiem Stahl verwenden. Arbeiten unter Temperaturen von +5°C bis 30°C durchfihren. Wahrend den Arbeiten und nach deren Beendigung, mindestens 7 Tagen, die ge-
mauerten Elemente vor eventuellen Niederschlagen und zu schnellen Austrocknen des Mortels absichern. Achtung! Aufgrund der natirlichen Komponente ist darauf zu achten,
dass auf derselben Flache ausschlieBlich Material mit demselben Produktionsdatum eingesetzt wird, dies erlaubt eventuelle Unterschiede im Farbton des Mortels zu vermeiden.

BEMERKUNGEN

= Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den
Grundsétzen der Baukunst und den Vorschriften tiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

m  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

m  Die Aufbewahrungszeit des Mortels betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackun-
gen (am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthlt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschdden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groRerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und
Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER FG-05 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weiBen Portlandzement, Trassmehl, Fillstoffen und veredelnden
Zusatzen von hochster Qualitdt produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-2. Konformitatserklarung WE Nr. AZW FG-05.

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

zum Ausfugen und Wiederherstellen von bestehenden Fugen in Mauern aus Keramikziegeln und Naturstein

mineralisch - auf Basis vom weiBen Portlandzement

enthalt Trass — ein Mineral vulkanischer Herkunft, das das Risiko von Ausbliihungen auf der Oberfldche einschrankt

reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen, es besteht die Moglichkeit, je nach Bedarf andere Farbtone, auch anhand der Materialmuster zu verleihen

Zuschlagsstoff bis 1,2 mm

dieses Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet - zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- und physikalisch-chemische Parameter aus
hohe Haftfahigkeit und niedriges lineares SchwindmaB

die Vorbereitung des Materials in der Fabrik garantiert wiederholbare Kérnung, Farbgebung und die Eigenschaften des Mortels — ein wesentlicher Faktor bei den Sanierungen
von groBen Fassadenfldchen

in Innen- und AuBenbereiche von Gebduden anwendbar

wasserfest

frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhéngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Ma-
terials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein. Schwach
bindende Stellen sollen abgetragen und die sich lésenden Stellen entfernt werden. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den Untergrund mit Wasser besprihen. Bei
Reprofilierung von bestehenden Fugen soll die alte, beschadigte Fuge bis zu einer Tiefe von ca. 15 - 20 mm abgetragen werden.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge sauberes Wasser (empfohlene Proportionen 3,5 - 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheit-
liche Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mdrtel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mortel mit einer spezielle
Kelle zum Ausfugen sowie mit einer Kartdtsche aus Stahl auftragen, dabei ist der freie Raum zwischen den Elementen der Mauer genau und vollstindig zu befiillen. Werkzeug
aus rostfreiem Stahl verwenden. Arbeiten unter Temperaturen von +5°C bis 30°C durchfiihren. Wéhrend den Arbeiten und nach deren Beendigung, mindestens 7 Tagen, die ge-
mauerten Elemente vor eventuellen Niederschlagen und zu schnellen Austrocknen des Mortels absichern. Achtung! Aufgrund der natdirlichen Komponente ist darauf zu achten,
dass auf derselben Flache ausschlieBlich Material mit demselben Produktionsdatum eingesetzt wird, dies erlaubt eventuelle Unterschiede im Farbton des Mortels zu vermeiden.

BEMERKUNGEN

m  Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den
Grundsatzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Martels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

m  Die Aufbewahrungszeit des Mortels betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackun-
gen (am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthdlt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschéden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und
Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER FG-12 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weifen Portlandzement, Trassmehl, Fiillstoffen und veredelnden
Zusatzen von hochster Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-2. Konformitatserklarung WE Nr. AZW FG-12.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3,5-4,51/25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden
Offene Zeit ca. 20 Minuten
Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf 1dm?
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 8%
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C
Max. Kornstérke 1,2mm
Verpackungen Papiersacke 25kg
Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
Mauermdrtel nach einem Projekt zur allgemeinen Verwendung (G), innen und au  en anwendbar, an

den Konstruktionsanforderungen entsprechenden Elementen, fiir armierte und nicht armierte Elemente

bestimmt C € 09
Zusammensetzung des Mortels (nach Gewicht): Zement-Kall-Mortel 2:1:13 mit Trass

Brandverhalten A1

Druckfestigkeit - Kategorie M5
Fugenfestigkeit (tabellarischer Wert) = 0,15 N/ mm?
Wasserabsorption 0,05kg /m?min®®
Anteil von Chloriden 0,07% Cl

Beiwert firr Wasserdampf-Diffusion, 15/35
Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK ( 10,4y)
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen < 3%
Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen M5

Mischungsverhéltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3,5-4,51/25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden
Offene Zeit ca. 20 Minuten
Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf 1dm?
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 8%
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C
Max. Kornstarke 0,5 mm
Verpackungen Papiersacke 25kg
Die Menge des Idsbaren Chrom (V) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
Mauermértel nach einem Projekt zur allgemeinen Verwendung (G), innen und au  en anwendbar, an

den Konstruktionsanforderungen entsprechenden Elementen, fiir armierte und nicht armierte Elemente c €

bestimmt 09
Zusammensetzung des Mortels (nach Gewicht): Zement-Kall-Mértel 1:1:10 mit Trass

Brandverhalten Al

Druckfestigkeit - Kategorie M 2,5
Fugenfestigkeit (tabellarischer Wert) 20,15 N/ mm?
Wasserabsorption 0,05kg /m?min®®
Anteil von Chloriden 0,07% Cl

Beiwert fir Wasserdampf-Diffusion, 15/35
Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,67 W/ mK (' 10, ary)
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%
Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen M2,5

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




MORTEL ZUM AUSFUGEN MIT TRASS

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

SANIERUNG VON ZIEGELMAUERN

UNTERGRUND-VERSTARKER
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

PRAPARATE

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

zum Ausfugen und Wiederherstellen von bestehenden Fugen in Mauern aus Keramikziegeln und Naturstein

mineralisch - auf Basis vom weiBen Portlandzement

enthalt Trass — ein Mineral vulkanischer Herkunft, das das Risiko von Ausbliihungen auf der Oberflache einschrankt

reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen, es besteht die Moglichkeit, je nach Bedarf andere Farbtone, auch anhand der Materialmuster zu verleihen

grobkornig (Zuschlagsstoff bis 2,0 mm)

dieses Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet — zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- und physikalisch-chemische Parameter aus
hohe Haftfahigkeit und niedriges lineares SchwindmaB

die Vorbereitung des Materials in der Fabrik garantiert wiederholbare Kdrnung, Farbgebung und die Eigenschaften des Mértels — ein wesentlicher Faktor bei den Sanierungen
von groBen Fassadenfldchen

= in Innen- und AuBenbereiche von Gebduden anwendbar

B wasserfest

B frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bedirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen sollen abgetragen und die sich I6senden Stellen entfernt werden. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den Untergrund mit Wasser bespriihen.
Bei Reprofilierung von bestehenden Fugen soll die alte, beschadigte Fuge bis zu einer Tiefe von ca. 15 - 20 mm abgetragen werden.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge sauberes Wasser (empfohlene Proportionen 3,5 - 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mértel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mértel mit einer spezielle Kelle zum
Ausfugen sowie mit einer Kartatsche aus Stahl auftragen, dabei ist der freie Raum zwischen den Elementen der Mauer genau und vollstandig zu befiillen. Werkzeug aus rostfreiem
Stahl verwenden. Arbeiten unter Temperaturen von +5°C bis 30°C durchfiihren. Wéhrend den Arbeiten und nach deren Beendigung, mindestens 7 Tagen, die gemauerten Elemente
vor eventuellen Niederschldgen und zu schnellen Austrocknen des Mortels absichern. Achtung! Aufgrund der nattirlichen Komponente ist darauf zu achten, dass auf derselben Fléche
ausschlieBlich Material mit demselben Produktionsdatum eingesetzt wird, dies erlaubt eventuelle Unterschiede im Farbton des Mortels zu vermeiden.

BEMERKUNGEN

m  Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédB den
Grundsatzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

®  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

m  Die Aufbewahrungszeit des Mortels betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackun-
gen (am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthdlt Zement. Es besteht das Risiko von emsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt filhren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und
Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER FG-20 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weiBen Portlandzement, Trassmehl, Fiillstoffen und veredelnden
Zusatzen von hochster Qualitdt produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-2. Konformitatserklarung WE Nr. AZW FG-20.

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

m  einkomponentiges Praparat neuster Generation zur Verstarkung von Untergriinden

fzum Imprégnieren von , im Laufe der Zeit sowie die Witterungseinwirkung, schwach gewordenen Elementen, die aus Naturstein, Ziegel und andrem Baumaterial hergestellt sind
universell - kann sowohl bei Vor-Impragnierung, als auch zur Struktur-Impragnierung eingesetzt werden

wirkt nicht hydrophob, wodurch nach der durchgefiihrten Verstarkung des Untergrundes die Reinigung dieses sowie das Verfillen des Materialverlustes mit mineralischen
Morteln fortgesetzt werden kann

die Poren des Materials werden damit nicht abgedichtet und die Wasserdampfdurchléssigkeit nicht reduziert

zeichnet sich durch einen hohen Grad an Gelausscheidung - von ca. 30% aus, dies bewirkt eine Zunahme der Festigkeit des impragnierten Untergrunds. Zum Verstérken
von sehr schwachen Untergriinden empfohlen

B dringt sehr leicht und tief in die Strukturen der schwach gewordenen Untergriinde ein, und verstarkt diese gleichméRig

W bestandig gegen Alkalien und Witterungseinwirkungen, Bsp. Sauerregen

m einkomponentig — einfach in der Anwendung

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhéngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Mate-
rials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll von Staub, Schmutz, Edelrost, Iosen Elementen, Resten von Fett, Olen sowie biologischer Verseuchung
gereinigt sein. Edelrost und andere feste Verunreinigungen der Oberfléche reduzieren die Wirkung des Préparats, weil die Saugfahigkeit betrachtlich reduziert ist. Im Falle eines
sehr schwachen bzw. verwitterten Untergrunds wird eine Vor-Imprégnierung mit diesem Préparat empfohlen, danach soll die Fldche gereinigt und erst dann verstérkt werden.

ANWENDUNG

ATLAS GOLDENES ZEITALTER SW 300 wird als gebrauchsfertiges Mittel produziert. Darf mit anderem Material weder verdiinnt noch verdickt werden. Das Préparat wird wie bei
Malerarbeiten aufgetragen, in einer bzw. in zwei Schichten, abhéngig von der Art und der Saugfahigkeit des Untergrunds. Das Mittel soll gleichméBig auf der behandelten Flache
verteilt werden. Das Auftragen der zweiten Schicht kann man nach dem vollstindigen Austrocknen der ersten Schicht (ca. nach 6 Stunden) ausfiihren. Die frisch impragnierte
Oberflache soll wahrend einigen Tagen vor den Niederschlagen geschiitzt werden.

BEMERKUNGEN

= Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den
Grundséatzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

m  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

m  Die Aufbewahrungszeit betrdgt 24 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am bes-
ten auf Paletten) in Temperaturen von +5°C bis +20°C, in einer trockenen Umgebung, weit vor Flammen aufbewahren. Vor Uberhitzung schiitzen. Kontakt von gedffneten
Behaltern mit der Luft soll bis auf erforderliches Minimum eingeschrankt werden.

B Entziindbares Produkt. Wirkt dtzend auf die Haut. Schddliche Wirkung durch die Atemwege. Bei sich wiederholenden gefahrdenden Situationen besteht ein hohes Risiko
fur die Gesundheit. Dieses Praparat stellt Gefahr fir die Umwelt, kann zu lang anhaltenden negativen Veranderungen in der Wasser-Biosphére fiihren. Mdgliche negative
Auswirkung auf das Kind im Mutterleib. Beim Verschlucken kann zu Lungenschaden fiihren. Die Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Schwindelanfélle verursachen. Enthalt
Tetraethoxysilan und Toluen. Vor Kindern schiitzen. Den Dampf nicht einatmen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen. Das
Préparat nicht in die Entwasserung einfiihren , das Produkt sowie die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Nach der Charakteristik-Karte handeln. Beim Verschlucken
kein Erbrechen erzwingen, sofort einen Arzt um Rat bitten — dabei die Verpackung bzw. das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
Der Untergrundverstarker ATLAS GOLDENES ZEITALTER SW 300 wird auf Basis von Alkylsilikonharz sowie eines organischen Losungsmittels produziert.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3,5-4,51/25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 20 Minuten

Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf je 1dm?

Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit

bis 9%

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C
Max. Kornstarke 2,0 mm
Verpackungen Papiersacke 25kg
Die Menge des I6sbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Mauermdrtel nach einem Projekt zur allgemeinen Verwendung (G), innen und au  en anwendbar, an
den Konstruktionsanforderungen entsprechenden Elementen, fiir armierte und nicht armierte Elemente
bestimmt

Zusammensetzung des Mortels (nach Gewicht): Zement-Kall-Mortel 1:1:10 mit Trass

C€w

Brandverhalten A1l

Druckfestigkeit - Kategorie M5
Fugenfestigkeit (tabellarischer Wert) = 0,15 N/ mm?
Wasserabsorption 0,05kg /m’min®®
Anteil von Chloriden 0,07% Cl

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, 15/35
Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK (' 10,4y)
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%
Bestéandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen M5

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

Dichte 1,0 glcm®

Menge der Gelausscheidung 30%

Verbrauch ca. 0,1 - 0,3 | Praparats auf je 1m?
Anteil aktiver Substanz 75%

Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Verpackungen

Behalter aus Blech 5kg, Dosen 1kg

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




UNTERGRUND-VERSTARKER

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

PRAPARATE

SILIKON-PRAPARAT ZUR HYDROPHOBISIERUNG
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

PRAPARATE

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

m  einkomponentiges Praparat neuester Generation zur Verstarkung von Untergriinden

zum Imprégnieren von , im Laufe der Zeit sowie die Witterungseinwirkung, schwach gewordenen Elementen, die aus Naturstein, Ziegel und andrem Baumaterial hergestellt sind
universell - kann sowohl bei Vor-Impragnierung, als auch zur Struktur-Impragnierung eingesetzt werden

wirkt nicht hydrophob, wodurch nach der durchgefiihrten Verstérkung des Untergrundes die Reinigung dieses sowie das Verfiillen des Materialverlustes mit mineralischen
Morteln fortgesetzt werden kann

die Poren des Materials werden damit nicht abgedichtet und die Wasserdampfdurchléssigkeit nicht reduziert

zeichnet sich durch einen mittleren Grad an Gelausscheidung — von ca. 10% aus, daher wird dieses Praparat bei der Verstdrkung von gut erhaltenen Untergriinden bzw. mit
Untergriinden mit niedriger Ndsseaufnahmeféhigkeit empfohlen

m  dringt sehr leicht und tief in die Strukturen der schwach gewordenen Untergriinde ein, und verstarkt diese gleichméRig

B bestandig gegen Alkalien und Witterungseinwirkungen, Bsp. Sauerregen

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhéngig.von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Mate-
rials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll von Staub, Schmutz, Edelrost, |6sen Elementen, Resten von Fett, Olen sowie biologischer Verseuchung
gereinigt sein. Edelrost und andere feste Verunreinigungen der Oberfliche reduzieren die Wirkung des Préparats, weil die Saugféhigkeit betrdchtlich reduziert ist. Im Falle eines
sehr schwachen bzw. verwitterten Untergrunds wird eine Vor-Imprégnierung mit diesem Préparat empfohlen, danach soll die Flache gereinigt und erst dann verstarkt werden.

ANWENDUNG

ATLAS GOLDENES ZEITALTER SW 100 wird als gebrauchsfertiges Mittel produziert. Darf mit anderem Material weder verdiinnt noch verdickt werden. Das Prdparat wird wie bei
Malerarbeiten aufgetragen, in einer bzw. in zwei Schichten, abhangig von der Art und der Saugfahigkeit des Untergrunds. Das Mittel soll gleichmaBig auf der behandelten Flache
verteilt werden. Das Auftragen der zweiten Schicht kann man nach dem vollstdndigen Austrocknen der ersten Schicht (ca. nach 6 Stunden) ausfiihren. Die frisch imprédgnierte
Oberflache soll wahrend einigen Tagen vor den Niederschlagen geschiitzt werden.

BEMERKUNGEN

m  Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédR den Gr-
undsatzen der Baukunst und den Vorschriften tiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

m  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. .

m  Die Aufbewahrungszeit betrdgt 24 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am be-
sten auf Paletten) in Temperaturen von +5°C bis +20°C, in einer trockenen Umgebung, weit vor Flammen aufbewahren. Vor Uberhitzung schiitzen. Kontakt von gedffneten
Behaltern mit der Luft soll bis auf erforderliches Minimum eingeschrankt werden.

m  Stark entziindbares Produkt. Wirkt dtzend auf die Haut. Schadliche Wirkung durch die Atemwege. Bei sich wiederholenden gefahrdenden Situationen besteht ein hohes
Risiko fiir die Gesundheit. Dieses Praparat stellt Gefahr fiir die Umwelt, kann zu lang anhaltenden negativen Veranderungen in der Wasser-Biosphare fiihren. Mégliche
negative Auswirkung auf das Kind im Mutterleib. Beim Verschlucken kann zu Lungenschaden fiihren. Die Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Schwindelanfélle verursachen.
Enthélt Tetraethoxysilan und Toluen. Vor Kindern schiitzen. Den Dampf nicht einatmen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen.
Das Praparat nicht in die Entwdasserung einfihren , das Produkt sowie die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Nach der Charakteristik-Karte handeln. Beim Verschlucken
kein Erbrechen erzwingen, sofort einen Arzt um Rat bitten — dabei die Verpackung bzw. das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
Der Untergrundverstarker ATLAS GOLDENES ZEITALTER SW 100 wird auf Basis von Alkylsilikonharz sowie eines organischen Losungsmittels produziert.

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN .

B zur Hydrophobisierung und Absicherung saugféhiger Elemente aus Stein und anderer typischen Bauuntergriinde (Bsp. Ziegel aus Keramik und Silikat, Gasbeton, Beton,
Pflasterstein, Zementplatten) vor negativer Einwirkung der Umwelt.

B nach dem Abdampfen des Losungsmittel reagiert die aktive Substanz mit den Bestandteilen der Luft und mit Wasser, das sich in den Strukturen des Materials angesammelt
hat. Damit wird der Absorptionsgrad des impragnierten Untergrunds reduziert.

B dringt sehr leicht und tief in die Strukturen des Materials ein — dank niedriger Viskositat und feinkdrnigem Aufbau dringt in den Untergrund bis zu einer Tiefe ein, die eine
optimale Hydrophobisierung der Oberfliche garantiert.

= stabil und bestandig gegen Alkalien, weshalb die periodische Wiederholung der Imprégnierung nicht erforderlich ist.

B keine Verschlechterung der Eigenschaften des Materials im Hinblick auf die Gas- und Wasserdampfdiffusion, die Poren bleiben offen

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Ma-
terials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Vor der Imprégnierung soll der Untergrund von Staub, Schmutz, Edelrost, [ésen Elementen, Resten von Fett, Olen sowie
Wachs gereinigt sein. Samtliche Materialverluste sind vor der Behandlung zu erganzen. Achtung! Das Préparat ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH darf nicht auf Oberflachen mit
hohem Salzgehalt eingesetzt werden, weil dadurch die Salzbelastung sich verstérken kann.

ANWENDUNG

ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH wird als gebrauchsfertiges Mittel produziert. Darf mit anderem Material weder verdinnt noch verdickt werden. Das Praparat wir wie bei Malerarbeiten
aufgetragen, in einer bzw. in zwei Schichten, abhangig von der Art und der Saugféhigkeit des Untergrunds. Das Préparat soll gleichmaRig und reichlich auf der Oberflache verteilt werden.
Das Auftragen der zweiten Schicht kann man nach dem vollstandigen Austrocknen der ersten Schicht (ca. nach 6 Stunden) ausfiihren. Die frisch imprégnierte Oberfldche soll wahrend
einigen Tagen vor den Niederschldgen geschiitzt werden. Achtung! Das Prdparat soll nicht auf Oberfléchen eingesetzt werden, deren zur Impragnierung vorgesehene Schicht Styropor
oder anderes Material enthalten, das gegen Einwirkung von organischen Losungsmitteln besténdig ist (Bsp. Dilatationskitt oder Material mit Latex).

BEMERKUNGEN

m  Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédR den
Grundsatzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

m  Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. .

m  Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen, in Temperaturen von +5°C bis +20°C, in einer
trockenen Umgebung transportieren und aufbewahren. Vor Uberhitzung schiitzen. Bei der Lagerung die Vorschriften tiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz beachten.
Kontakt von gedffneten Behéltern mit der Luft soll bis auf erforderliches Minimum eingeschrénkt werden.

m  Geféhrliches Préparat — enthlt tiefsiedende Naphthafraktionate mit Wasserstoffbehandlung. Kann beim Verschlucken zu Schaden an Lungen fihren. Die sich wiederholen-
den Kontakte mit Haut kdnnen zu deren Austrocknen und Platzwunden fiihren. Die Dampfe kénnen Schléfrigkeit und Schwindelanfélle verursachen. Dieses Préparat stellt
Gefahr fiir die Umwelt, kann zu lang anhaltenden negativen Verdnderungen in der Wasser-Biosphdre fiihren. Leicht brennbar - bei langerer Anwendung besteht das Risiko
von Schdden an Atemwegen und Augen. Vor Kindern schiitzen. Das Praparat nicht in die Entwasserung einfiihren. Entsprechende Behalter verwenden, welche die Umwelt
vor der Verschmutzung schitzen, die Resten sicher entsorgen. Nach der Charakteristik-Karte handeln. Beim Verschlucken kein Erbrechen erzwingen, sofort einen Arzt um
Rat bitten — dabei die Verpackung bzw. das Etikett zeigen.

®  Grundierfarbe bindend ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH: maximaler Gehalt LZO (VOC) im Produkt < 627,28 g/I, zugelassener Gehalt LZO (VOC) 750 g/I.

TECHNISCHE DATEN
Das Préparat ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH ist eine einkomponentige Lsung der Silikondispersion im organischen Losungsmittel.

Dichte

1,0 glcm®

Menge der Gelausscheidung

10%

Verbrauch

ca.0,1-0,3 | Praparats auf je 1m?

Anteil aktiver Substanz

25%

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit

von +5°C bis +25°C

Verpackungen

Behalter aus Blech 5kg, Dosen 1kg

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

Dichte des Produkts 0,8 glem?

Brennpunkt 34°C

Der Verbrauch hangt von der Art und der Saugfahigkeit des Untergrundmaterials ab. ca.0,1- 0,3 | Praparats auf je 1m?
Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Verpackungen Behalter aus Blech 5kg, Dosen 1kg

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




www.atlas.com.pl/en/zlotywiek TECHNISCHE KARTEN FUR DIE ERZEUGNISSE ATLAS GOLDENES ZEITALTER SYSTEM DER SANIERPUTZE

SPECIALISTYCENE WYRDREY SPECIALISTYCINE WYROEY SPECIALISTYCINE WYROBEY Das Sanierputzprodukt
DO PRAC KONSERWATORSKICH DO PRAC KONSERWATORSKICH DO PRAC KONSERWATORSKICH ATLAS GOLDENES ZEITALTER

T o TR TRLre & TR PR ATF ————— hat die Eignungspriifung bestanden WTA
« OBRZUTKA + = PODKEADOWY = TYNK F (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
TYNK fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege eV)

REND‘I"J&D’J MA REHD‘I‘%@ECYINT RENDR"‘.’%CY]N\J und erfiillt somit die Kriterien

des WTA-Merkblattes: 2-9-04.
TROD TRP Giiltigkeitsdauer 12.2012
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RENOVIERUNGSSPRITZWURF

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

RENOVIERUNGSUNTERPUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

SANIERPUTZE

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

zum Ausflihren eines Spritzwurfs vor der Anwendung von Renovierungsputzen ATLAS GOLDENES ZEITALTER auf feuchten und mit Salz belasteten Oberflachen
entwickelt gemal den WTA-Richtlinien.

empfohlen bei Objekten unter Denkmalschutz, fiir Fundamente, Wande im Keller-, Erd- und Obergeschoss.

bildet eine Bindeschicht zwischen dem Untergrund und der Schicht des Renovierungsputzes

hohe Haftfahigkeit auf feuchten und mit Salz belasteten Untergriinden

bestdndig gegen wasserlosliche Salze

fur Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

wasserfest

frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Vor den Putzarbeiten soll der Grad der Salzbelastung des Untergrunds bestimmt werden. Bei einer mittleren und hohen Belastung, vor der Anwendung des Renovierungsputzes
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TR, den Renovierungsunterputz ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP einsetzen, bei einer niedrigen Belastung, den Renovierungsputz ATLAS GOL-
DENES ZEITALTER TR direkt auf den Spritzwurf auftragen. Feuchte und mit Salz belastete Putze bis auf eine Hohe von ca. 80 cm (iber die hdchste, sichtbare Linie der Salzbelas-
tung und/bzw. die Linie der Feuchtigkeit abtragen. Den Mauermortel aus den Fugen bis auf 20 mm Tiefe abmeiBeln. Danach die freigelegte Wandoberfldche entstauben, die
Ausblihungen, Martelresten und schwach haftende Mauerstellen beseitigen. Achtung! Den sich ansammelnden Bauschutt laufend von der Baustelle entfernen. Untergriinde
mit tiberméBiger Saugféhigkeit mit Wasser befeuchten.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit
entsteht. Die empfohlenen Proportionen: 5,25 | Wasser auf 25 kg Trockenmischung. Den Spritzwurf als eine gleichmaRige Schicht von ca. 5 mm auftragen. Dabei soll ein
Stanzstreifen entstehen, der hochstens 50% der Untergrundflache bedeckt. Die erzielte Oberflache darf man weder ausgleichen noch spachteln. Nach dem Abbinden, ca. nach
24 Stunden kann man mit dem Auftragen der Hauptschicht des Unterputzes ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP beginnen. Wéhrend dem Abbinden des Spritzwurfs soll in den
Innenrdumen des Gebaudes fiir entsprechende Liiftung gesorgt werden, hingegen beim Einsatz in den AuBenbereichen vor dem zu schnellen Trocknen schiitzen.

BEMERKUNGEN

m Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthalt Zement. Wirkt dtzend auf Atemwege und die Haut. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren.
Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groRerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzklei-
der, Handschuhe, Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRO ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Zementbindemitteln, Quarzfillstoffen sowie veredelnden Zusdtzen von
héchster Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erfillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitétserklarung WE Nr. AZW TRO.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 5,251/ 25kg
Verwendbarkeit ca. 4 Stunden

ca. 5 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstérke von 5 mm
Verbrauch

und einer Deckungs ~ &che 50%

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk produzierter Putzmdrtel mit fest de  nierten Eigenschaften, zur allgemeinen Verwendung (GP), c € 09
innen und au  en anwendbar

Brandverhalten A1

Haftfahigkeit = 0,05 N/ mm2 - FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CS IV (= 6 N/ mm?)
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W1

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,93 W/ mK ( 10,ay)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen Csli

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

SANIERPUTZE
ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Ausfihren eines Unterputzes auf feuchten und mit Salz belasteten Oberflédchen

empfohlen bei Objekten unter Denkmalschutz, fiir Fundamente, Wande im Keller-, Erd- und Obergeschoss.

entwickelt gemaB den WTA-Richtlinien.

empfohlen fiir Untergriinde mit mittlerer und hoher Salzbelastung.

Bildet eine Ausgleichsschicht — erméglicht eine gleichméRige Schichtstarke des Renovierungsputzes ATLAS GOLDENES ZEITALTER TR zu erreichen; bildet auch die erste

Schicht, die Salze aus dem Untergrund aufnimmt und speichert.

zeichnet sich durch sehr hohe Porositdt aus — wodurch hohe Féhigkeit zum Speichern von sich kristallisierenden Salzen gewéhrleistet ist.

m groBe Menge und groRes Volumen von Poren im abgebundenen Mortel garantieren hervorragende Wasserdampfdurchldssigkeit der Schicht, womit freies Abdampfen der
Feuchtigkeit und schnelles Trocknen des Untergrunds erméglicht wird.

B bestandig gegen wasserlsliche Salze

B zum manuellen bzw. maschinellen Auftragen

B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

B wasserfest

B frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Vor den Putzarbeiten soll der Grad der Salzbelastung des Untergrunds bestimmt werden. Der Einsatz des ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP wird bei einer mittleren und hohen
Belastung empfohlen. In anderen Féllen kann man den Renovierungsputz ATLAS GOLDENES ZEITALTER TR direkt auf den ausgefiihrten Spritzwurf auftragen. Feuchte und mit
Salz belastete Putze bis auf eine Hohe von ca. 80 cm Uber die hdchste, sichtbare Linie der Salzbelastung und/bzw. die Linie der Feuchtigkeit abtragen. Den Mauermortel aus
den Fugen bis auf 20 mm Tiefe abmeiBeln. Danach die freigelegte Wandoberfléche entstauben, die Ausbliihungen, Mértelresten und schwach haftende Mauerstellen beseitigen.
Achtung! Den sich ansammelnden Bauschutt laufend von der Baustelle entfernen. Dann den Untergrund mit Wasser befeuchten und die Bindeschicht mithilfe des Spritzwurfs
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRO herstellen. Diese wird als ein , Stanzstreifen” mit ca. 5 mm Starke, der bis 50% der Untergrundflache abdeckt aufgetragen. Nach dem Ab-
binden, ca. nach 24 Stunden kann man mit dem Auftragen der Hauptschicht des Unterputzes ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP beginnen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit
entsteht. Die empfohlenen Proportionen: 5,25 | Wasser auf 25 kg Trockenmischung. Den Putz kann man auch mithilfe eines Putz-Aggregates vorbereiten. Der Putz wird als
eine gleichméBige Schicht, manuell oder mechanisch, auf eine entsprechend ausgehartete Schicht Spritzwurf aufgetragen. Das iiberschiissige Material mit einer Latte aufneh-
men. Auf gleichmaRige Schichtstérke, mindestens 10 mm auf der gesamten Fléche, achten. Den Putz nicht spachteln, nach der ersten Phase des Abbindens mit einer Biirste,
mit harten Borsten in horizontaler Richtung durchziehen — damit wird eine méglichst rauhe Oberfléche erzielt, was wiederum optimale Haftfahigkeit mit der néchsten Schicht,
Renovierungsputz ATLAS GOLDENES ZEITALTER TR garantieren wird. Wahrend dem Abbinden des Spritzwurfs soll in den Innenrdumen des Gebaudes fiir entsprechende Liiftung
gesorgt werden, hingegen beim Einsatz in den AuBenbereichen vor dem zu schnellen Trocknen schiitzen.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von Gber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthélt Zement. Wirkt dtzend auf Atemwege und die Haut. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren.
Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groRerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzklei-
der, Handschuhe, Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Zementbindemitteln, Quarzfiillstoffen sowie veredelnden Zusétzen von
héchster Qualitét produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitétserklarung WE Nr. AZW TRP

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 5,25 1/ 25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Porositat > 45%

Min. Schichtstarke 10 mm

Max. Schichtstérke 20 mm

Verbrauch ca. 12-14 kg Mértel auf je 1m? bei einer Schichtstérke von 10 mm
Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

und au ‘en anwen

Im Werk produzien%rbZPuménel mit fest definierten Eigenschaften, fiir Renovierungsarbeiten (R), innen c E 09
At

Brandverhalten

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm?- FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CS1I(1,5-5,0 N/ mm?)
Wasserabsorption infolge Kapilarsog > 0,3 kg/m? nach 24 Stunden
Durchdringung von Wasser nach der Priifung der Wasserabsorption infolge Kapilarsog <5mm

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,47 W/ mK (' 10,ay)

Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1500 kg/m

Bestéandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen CsSli

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




RENOVIERUNGSUNTERPUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

SANIERPUTZE

RENOVIERUNGSPUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

~ OBERFLACHENPUTZE FUR DENKMALPFLEGE

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Ausfiihren von Renovierungsputzen auf feuchten und mit Salz belasteten Oberflachen aus Ziegeln bzw. Naturstein

empfohlen bei Objekten unter Denkmalschutz, fiir Fundamente, Wénde im Keller-, Erd- und Obergeschoss.

entwickelt gemal den WTA-Richtlinien.

Element des Systems von Renovierungsputzen ATLAS GOLDENES ZEITALTER. Dieses System besteht aus drei, im Hinblick auf die physikalisch-chemische Parameter optimal abgestimmten
Putzen. Dadurch wird eine richtige gegenseitige Einwirkung von nacheinander aufgetragenen Schichten sowie die Bestandigkeit und Wirksamkeit von Renovierungsarbeiten garantiert.
universell - kann sowohl direkt auf dem Untergrund, bei niedriger Salzbelastung bzw. auf eine zuvor ausgefiihrte Schicht Unterputz ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP bei
mittlerer oder starker Salzbelastung des Untergrunds eingesetzt werden.

B bildet eine Oberfldchenschicht — zum finalen Ausbau als Putz bzw. Anstrich bestimmt.

B zeichnet sich durch sehr hohe Porositat aus — wodurch hohe Fahigkeit zum Speichern von sich kristallisierenden Salzen gewdhrleistet ist.

B groBe Menge und groRes Volumen von Poren im abgebundenen Mortel garantieren hervorragende Wasserdampfdurchléssigkeit der Schicht, womit freies Abdampfen der
Feuchtigkeit und schnelles Trocknen des Untergrunds erméglicht wird.

Enthélt wasserabweisende Zusatze - die die Saugfahigkeit des Putzes reduziert. Dadurch wird die Oberflache vor der Einwirkung des Niederschlags sowie vor dem Eindringen
des Wassers geschiitzt.

zum manuellen bzw. maschinellen Auftragen

fir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

wasserfest

B frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Vor den Putzarbeiten soll der Grad der Salzbelastung des Untergrunds bestimmt werden. Bei niedriger Belastung kann man den Renovierungsputz ATLAS GOLDENES ZEITALTER TR
direkt auf den ausgefiihrten Spritzwurf ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRO auftragen. Hingegen bei mittlerer und hoher Belastung wird der Einsatz des Unterputz ATLAS GOLDENES
ZEITALTER TRP erforderlich. Feuchte und mit Salz belastete Putze bis auf eine Hohe von ca. 80 cm Uber die hochste, sichtbare Linie der Salzbelastung und/bzw. die Linie der Feuchtigkeit
abtragen. Den Mauermortel aus den Fugen bis auf 20 mm Tiefe abmeiBeln. Danach die freigelegte Wandoberfldche entstauben, die Ausblithungen, Mortelresten und schwach haftende
Mauerstellen beseitigen. Achtung! Den sich ansammelnden Bauschutt laufend von der Baustelle entfernen. Dann den Untergrund mit Wasser befeuchten und die Bindeschicht mithilfe
des Spritzwurfs ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRO herstellen. Diese wird als ein , Stanzstreifen” mit ca. 5 mm Starke, der bis 50% der Untergrundfléche abdeckt aufgetragen. Nach
dem Abbinden, ca. nach 24 Stunden kann man mit dem Auftragen der Hauptschicht des Unterputzes ATLAS GOLDENES ZEITALTER TRP beginnen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit
entsteht. Die empfohlenen Proportionen: 5,25 | Wasser auf 25 kg Trockenmischung. Den Putz kann man auch mithilfe eines Putz-Aggregates vorbereiten. Der Putz wird als eine
gleichmdBige Schicht, manuell oder mechanisch, auf eine entsprechend ausgehartete Schicht Spritzwurf aufgetragen. Das iiberschiissige Material mit einer Latte aufnehmen.
Auf gleichméBige Schichtstarke, mindestens 10 mm auf der gesamten Flache, achten. Dies wird die richtige Wirkung des Renovierungsputzes garantieren. Die maximale Stérke
einer Schicht betrdgt 40 mm. Den Putz leicht spachteln, jedoch ohne die Oberflache zu filzen. Abhdngig von der gewiinschten &sthetischen Wirkung kann man die Putzflache
mit entsprechend abgestimmtem Pflege-Mértel ausarbeiten oder mit der Silikatfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER 5-02 oder der Silikonfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-02
streichen. Das Material zu den Endarbeiten an der Oberflache diirfen die Wasserdampfdurchlassigkeit des Renovierungsputzes nicht verschlechtern. Wahrend dem Trocknen ist
fir entsprechende Liiftung der Rdume zu sorgen. Die Aufenputze vor dem zu schnellen Trocknen schiitzen.

BEMERKUNGEN

| Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthélt Zement. Wirkt 4tzend auf Atemwege und die Haut. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschdden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren.
Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groRerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzklei-
der, Handschuhe, Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TR ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Zementbindemitteln, Quarzfilllstoffen sowie veredelnden Zusatzen von
hochster Qualitét produziert wird. Das Erzeugnis erfilllt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitatserklarung WE Nr. AZW TR.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 5,25 1/ 25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Verbrauch ca. 12-14 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 10 mm
Min. Schichtstérke 10 mm

Max. Schichtenstarke 40 mm

Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C
Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des I6sbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk produzierter Putzmértel mit fest de  nierten Eigenschaften, fiir Renovierungsarbeiten (R),

innenund au  en anwendbar C E 09

Brandverhalten Al

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm?-FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CS 11 (1,5-5,0 N/ mm?)
Wasserabsorption infolge Kapilarsog > 0,3 kg/m? nach 24 Stunden
Durchdringung von Wasser nach der Priifung der Wasserabsorption infolge Kapilarsog <5mm

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,47 W/ mK ( 10,49)

Dichte im trockenen Zustand (brutto) < 1500 kg/m

Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen CSli

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Ausfiihren einer Endschicht an Wand- und Deckenoberflédchen

B sehr gute Kornung (Zuschlagsstoff bis 0,2 mm) — ermdglicht eine sehr glatte Oberflédche zu schaffen.

m empfohlen zur Ausfiihrung von Putzschichten an rohen Oberflachen aus Keramik- und Kalk-Sand-Ziegeln, aus Naturstein, Beton, Zement- sowie Zement-Kalkputz sowie
Renovierungsputz.

m auf der Basis des Portlandzements hochster Qualitat.

enthalt Kalk — natdrliches Bindemittel, das seit Jahrhunderten bei der Herstellung vom Baumaterial verwendet wird. Der Kalkgehalt entscheidet tiber die Elastizitat und Be-

standigkeit der Schicht gegen Risse.

B hohe Bestandigkeit gegen Mikrorisse — dank speziellen Mikrofasern, welche die Struktur zusatzlich verstérken.

B Breite Einsatzmaoglichkeiten - einfach aufzutragen, sowohl bei Schichtstarken von 1 als auch von 10 mm.

B in Weif - erlaubt die Flachen einfach und kostengtinstig zu decken.

B das Material speziell fir den Bedarf der Denkmalpflege entwickelt — optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter.

B fir Innen- und AuBenbereiche von Gebduden

B wasserfest.

m frostbestandig.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberflache sollen abgetragen und die sich I6senden Stellen mit einer Drahtbirste entfernt. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den
Untergrund mit Wasser bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 7,0 - 8,0 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mértel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mortel als eine gleichméBige
Schicht, mit einer Kelle aus rostfreiem Stahl auftragen und die Kelle fest zudriicken. Die Oberflache kann man durch Schleifen bzw. leichtes Spachteln mit einem Filzbrett aus-
glatten. Die Oberfldche vor zu schnellem Trocknen, sowohl beim Auftragen als auch beim Abbinden des Materials schiitzen.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von Gber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TS ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom mineralischen Bindemittel (Zement und Kalk), Quarzfillstoffen sowie
veredelnden Zusatzen von hochster Qualitdt produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitatserklarung WE Nr. AZW TS.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 7,0-8,01/ 25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 25 Minuten
Verbrauch ca. 15 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 10 mm
Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Min./max. Schichtstérke 1/10 mm
Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des I6sbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

!m Werk hergestellter, einschichtiger Putzmértel (OC) mit de nierten Eigenschaften, c E i

innenund au  en anwendbar

Brandverhalten A1

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm? - FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie Csli
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W1
Wasserdurchlassigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen [ml/cm2 nach 48 Stunden] <1

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, 15/35

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,93 W/ mK (' 10, ary)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestéandigkeit: Haftfahigkeit nach Reifungszyklen >0,05 N/ mm?- FP:B
Bestandigkeit: Wasserdurchléssigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen [ml/cm? nach 48 Stunden] <1

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




DICKE ZEMENTSPACHTEL
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

OBERFLACHENPUTZE FUR DENKMALPFLEGE

ZEMENTFEINPUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TG

OBERFLACHENPUTZE FUR DENKMALPFLEGE

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B mineralische Zementspachtel zum Ausfiihren einer Endschicht an Wand- und Deckenoberflachen

Kornung bis 1,0 mm - erméglicht eine Oberflache zu erzielen, die fir historische Putze charakteristisch ist.

empfohlen zum Glétten von zuvor ausgefihrten Renovierungsputzen, Zementputzen, Zement-Kalk-Putzen sowie Oberflachen aus Beton.

auf der Basis des Portlandzements hochster Qualitat.

enthalt Kalk — natrliches Bindemittel, das seit Jahrhunderten bei der Herstellung vom Baumaterial verwendet wird. Der Kalkgehalt entscheidet tiber die Elastizitat und Be-
standigkeit der Schicht gegen Risse.

hohe Bestandigkeit gegen Mikrorisse — dank speziellen Mikrofasern, welche die Struktur zusétzlich verstarken.

breite Anwendungsmaglichkeiten — kann auf einfache Weise sowohl auf Schichten von 1 mm als auch von 10 mm Stérke aufgetragen werden.
in WeiB - erlaubt die Fldchen einfach und kostengiinstig zu decken.

Das Material speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege entwickelt — optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter.
fir Innen- und AuBenbereiche von Gebduden

B wasserfest

B frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberfldche sollen abgetragen und die sich [6senden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den
Untergrund mit Wasser bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 7,0 - 8,0 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mértel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mortel als eine gleichmaBige
Schicht, mit einer Kelle aus rostfreiem Stahl auftragen und die Kelle fest zudriicken. Die Oberflache kann man durch Schleifen bzw. leichtes Spachteln mit einem Filzbrett aus-
glatten. Die Oberflache vor zu schnellem Trocknen, sowohl beim Auftragen als auch beim Abbinden des Materials schiitzen.

BEMERKUNGEN

| Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt filhren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TSG ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom mineralischen Bindemittel (Zement und Kalk), Quarzfiillstoffen sowie
veredelnden Zusatzen von hochster Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erfillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitétserklarung WE Nr. AZW TSG

Mischungsverhéltnisse (Wasser / Trockenmischung) 7,0-8,01/ 25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 25 Minuten

Verbrauch ca. 15 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 10 mm

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Min./max. Schichtstarke 1mm/10 mm
Verpackungen Papierséacke 25kg
Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk hergestellter, einschichtiger Putzmortel (OC) mit de  nierten Eigenschaften, innen und au  en anwendbar C € 09
A1

Brandverhalten

Haftfahigkeit =>0,05 N/ mm?-FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie (e8]]]
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W1
Wasserdurchlassigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen [ml/cm2 nach 48 Stunden] <1

Beiwert fir Wasserdampf-Diffusion, 15/35

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,93 W/ mK ( 10,ay)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestandigkeit: Haftfahigkeit nach Reifungszyklen 20,05 N/ mm? - FP:B
Bestandigkeit: Wasserdurchlassigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen [ml/cm? nach 48 Stunden] <1

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Ausfiihren von diinnen Putzen auf typischen mineralischen, wie Beton, Gasbeton, Zement-, Gips-, und Kalkputze

B zum Glédtten von Oberflachen von Abgissen, Skulpturen und architektonischen Details.

B in Weil - erlaubt die Fldchen einfach und kostengtinstig zu decken.

m Auf der Basis vom Dolomiten-Mehl mit einem Durchmesser bis 0,1 mm — erméglicht ideal glatte Oberflédchen zu schaffen.
= fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

B wasserfest

= frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bedtirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberflache sollen abgetragen und die sich I6senden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Direkt vor dem Verfilllen des Materialverlusts den
Untergrund mit Wasser bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 8,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz,
ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Der Mortel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Den Mortel als eine gleichmaBige Schicht, mit
einer Kelle aus rostfreiem Stahl auftragen und die Kelle fest zudriicken. Die Oberfldche kann man durch Schleifen bzw. leichtes Spachteln mit einem Filzbrett ausglatten. Die
Offene Zeit (zwischen dem Auftragen des Feinputzes und dem Spachteln) hangt von der Saugfahigkeit des Untergrunds, der Temperatur der Umgebung und der Konsistenz des
Materials ab. Die Oberflache vor zu schnellem Trocknen, sowohl beim Auftragen als auch beim Abbinden des Materials schiitzen.

BEMERKUNGEN

® Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

® Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mértels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

= Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrédgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschéden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréferer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TG ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom mineralischen Bindemittel (Zement und Kalk), Dolomiten-Zuschlagsstof-
fen sowie veredelnden Zusatzen von héchster Qualitdt produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitétserklarung WE Nr. AZW TG.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 8,5 I/ 25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 15 Minuten

Verbrauch ca. 1,5 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 1 mm

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Min./max. Schichtstarke 1mm/5mm
Verpackungen Papierséacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

!m Werk hergestellter, einschichtiger Putzmortel (OC) mit de  nierten Eigenschaften, C E W

innen und au  en anwendbar

Brandverhalten Al

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm? - FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CSli
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W1
Wasserdurchléssigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen [ml/cm2 nach 48 Stunden] <1

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, 15/35

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,93 W/ mK ( 10,ary)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestandigkeit: Haftfahigkeit nach Reifungszyklen > 0,05 N/ mm?- FP:B
Bestandigkeit: Wasserdurchlassigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen [ml/cm? nach 48 Stunden] <1

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




ZEMENT-KALKPUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

KALK-ZEMENT-PUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

OBERFLACHENPUTZE FUR DENKMALPFLEGE

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

m empfohlen zur Ausfihrung von Putzschichten an rohen Oberflachen aus Keramik- und Kalk-Sand-Ziegeln, aus Naturstein, Beton, Faser-Zementplatten, Zement- sowie
Zement-Kalkputz

fur Wéande und Decken, in Innen- und AuBenbereichen von Gebauden.

zum manuellen Auftragen.

als Oberflédchenschicht bzw. - nach dem scharfen Abziehen - als Unterputz fiir anderen Belag (Kategorie O bis I1l).

auf Zementbasis — die erzielte Oberflache ist fest, gegen Witterungsbedingungen sowie mechanische Schaden besténdig.

enthalt Kalk, wodurch die Putze hohere Elastizitdt und hohere Bestdndigkeit gegen Risse aufweisen.

wasserdampfdurchldssig — garantiert einen freien Transport des Wasserdampfes und dass die Feuchtigkeit durch das Material zurtickgegeben wird.
einfach zum Auftragen und Spachteln — dank dem Anteil von Kalk ist der Mdrtel sehr plastisch und zeichnet sich durch glinstige Arbeitsparameter aus.
das Material speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege entwickelt - optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter.

| f{r Innen- und AuBenbereiche von Gebduden

B wasserfest

B frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhéngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberfléche sollen abgetragen und die sich l6senden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den
Untergrund mit Wasser bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 7,5 - 8,0 | auf 25 kg) schitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Flissigkeit erreicht wird. Den Mértel in zwei Schichten - als Spritzwurf und als Bewurf — auftragen. Das Material manuell, mit einer Kelle
aus rostfreiem Stahl in gleichméRiger Schicht auftragen und mit einem ,H"-Brett ausgleichen. Zum einsetzenden Abbinden Uberlassen. Den Zeitpunkt fiir das Spachteln anhand
einer Probe festlegen, damit es zu keinem zu starken Austrocknen des Putzes kommt. Entsprechendes Werkzeug im Hinblick auf die gewtinschte optische Wirkung und die
Bestimmung der Putzoberflache verwenden. Die Oberflache vor zu schnellem Trocknen schiitzen, je nach Bedarf mit Wasser feucht machen.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Martels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung befdrdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschdden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TCW ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom mineralischen Bindemittel (Zement und Kalk), Quarzfiillstoffen sowie
veredelnden Zusatzen von hdchster Qualitdt produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitatserklarung WE Nr. AZW TCW.

OBERFLACHENPUTZE FUR DENKMALPFLEGE
ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B empfohlen zum Ausfiihren von Putzen an Oberfléachen mit altem Kalk-, und Kalk-Zement-Putz. Kann auch auf rohen Oberflachen aus Ziegeln bzw. aus Naturstein eingesetzt werden

B zum manuellen Auftragen.

B fiir Wande und Decken.

B als Oberfldchenschicht bzw. - nach dem scharfen Abziehen - als Unterputz fiir anderen Belag (Kategorie 0 bis Il).

B auf Basis vom Kalk, eines natiirlichen Bindemittels, das seit Jahrhunderten bei der Herstellung vom Baumaterial verwendet wird. Der Kalkgehalt entscheidet iiber die Elastizitat
und Bestdndigkeit der Schicht gegen Risse.

B enthdlt Zement, welcher die Bestdndigkeit des fertigen Putzes gegen Witterungen und mechanische Beschddigungen erhoht.

B hohe Wasserdampfdurchldssigkeit - ein wesentlicher Parameter im Falle von alten, feuchten Untergriinden. Dieser Putz ermdglicht einen freien Transport des Wasserdampfes
sowie die Abgabe der Feuchtigkeit durch das Material, an dem dieser Putz eingesetzt wurde.

B einfaches Auftragen und Spachteln — dank dem Anteil von Kalk ist der Mortel sehr plastisch und zeichnet sich durch giinstige Arbeitsparameter aus.

m_ hellgrauer Farbton des Putzes erlaubt die Oberfldche einfach und kostengtinstig mit Farben zu streichen.

B das Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege entwickelt — zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter aus.

B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

B wasserfest

m frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberflache sollen abgetragen und die sich 16senden Stellen mit einer Drahtbirste entfernt. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den
Untergrund mit Wasser bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 7,5 - 8,0 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Den Mértel in zwei Schichten - als Spritzwurf und als Bewurf — auftragen. Das Material manuell, mit einer Kelle
aus rostfreiem Stahl in gleichmaRiger Schicht auftragen und mit einem , H"-Brett ausgleichen. Zum einsetzenden Abbinden tberlassen. Den Zeitpunkt fir das Spachteln anhand
einer Probe festlegen, damit es zu keinem zu starken Austrocknen des Putzes kommt. Entsprechendes Werkzeug im Hinblick auf die gewtinschte optische Wirkung und die
Bestimmung der Putzoberflache verwenden. Die Oberfldche vor zu schnellem Trocknen schiitzen, je nach Bedarf mit Wasser feucht machen.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betragt 6 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von Gber 0°C in einer trockenen Umgebung befdrdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthilt Zement. Es besteht das Risiko von emsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER TWC ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom mineralischen Bindemittel (Zement und Kalk), Quarzfiillstoffen sowie
veredelnden Zusatzen von hdchster Qualitdt produziert wird. Das Erzeugnis erfiillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitatserkldrung WE Nr. AZW TWC.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 7,5-8,01/25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Verbrauch ca. 17 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 10 mm
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Max. Kornstarke 0,5 mm

Min./max. Schichtstérke 5mm /30 mm

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Mischungsverhéltnisse (Wasser / Trockenmischung) 7,5-8,01/ 25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Verbrauch ca. 17 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 10 mm
Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wéhrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Max. Kornstarke 0,5mm

Min./max. Schichtstéarke 5mm/30 mm

Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk produzierter Putzmértel mit fest de  nierten Eigenschaften, zur allgemeinen Verwendung (GP),
innen und au  en anwendbar

q

Im Werk produzierter Putzmértel mit fest de  nierten Eigenschaften, zur allgemeinen Verwendung (GP),
innen und au  en anwendbar

C€x

Brandverhalten

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm?-FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CSll
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W0

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK ( 10, ar)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen CSIi

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

Brandverhalten

Haftfahigkeit 20,05 N/ mm?-FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CSli
Wasserabsorption infolge Kapilarsog - Kategorie W0

Beiwert firr Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,83 W/ mK (" 10, ary)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1800 kg/m
Bestandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <3%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen Csli

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




KAMMPUTZ
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

OBERFLACHENPUTZE FUR DENKMALPFLEGE

SILIKAT-GRUNDIERPRAPARAT

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

FASSADENFARBEN

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

m empfohlen zur Ausfihrung von Dekor-Putzschichten an rohen Oberfldchen aus Keramik- und Kalk-Sand-Ziegeln, aus Naturstein, Beton, Zement- sowie Zement-Kalkputz
und Renovierungsputz

B zum manuellen Auftragen.

B auf Zementbasis - die erzielte Oberflache ist fest, gegen Witterungsbedingungen sowie mechanische Schdden bestandig.

m wasserdampfdurchlassig — garantiert einen freien Transport des Wasserdampfes und dass die Feuchtigkeit durch das Material zuriickgegeben wird.

B Es besteht eine Moglichkeit die Masse zu farben und eine Version des Putzes mit Glimmer zu bestellen.

B das Material speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege entwickelt — optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter.

B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

B wasserfest

B frostbestandig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberfldche sollen abgetragen und die sich [dsenden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Direkt vor dem Verfiillen des Materialverlusts den
Untergrund mit Wasser bis zur Sattigung bespriihen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 3,5 - 4,0 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Den Mértel in zwei Schichten - als Spritzwurf und als Bewurf - auftragen. Das Material manuell, mit einer
Kelle als eine Schicht bis 10 mm Stérke auftragen. Die erzielte Flache mit einer langen Latte ausgleichen und zum einsetzenden Abbinden Uberlassen. Den Zeitpunkt fiir das
Spachteln anhand einer Probe festlegen, damit es zu keinem zu starken Austrocknen des Putzes kommt. Eine Kratzprobe durchfiihren — wenn der Putz an der Schruppfeile
nicht haftet, kann man mit dem Abschaben beginnen. Die obere Schicht des Putzes gleichméRig mithilfe einer Ziehklinge abkratzen. Mehrfaches Abschaben an derselben
Stelle vermeiden, da dies zu Unterschieden im Farbton fiihren kann. Nach dem Abbinden des Putzes soll die Oberflédche mit einer weichen Biirste reinigen. Zwecks Erhéhung
der Witterungsbesténdigkeit des Putzes, wird eine Impragnierung mit ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH empfohlen. Beim Trocknen von Innenputzen ist fiir entsprechende
Luftung der Rdume zu sorgen. AuBenputze vor zu schnellem Trocknen schitzen.

BEMERKUNGEN

| Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit des Putzes betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen
(am besten auf Paletten) in Temperaturen von tber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthilt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt filhren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN

ATLAS GOLDENES ZEITALTER TCL ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weiBem Zement, Quarz- und Dolomiten-Fillstoffen sowie Zusétzen von
héchster Qualitat produziert wird. Das Erzeugnis erfillt die Anforderungen PN-EN 998-1. Konformitétserklarung WE Nr. AZW TCL.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3,5-4,01/25kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 15 Minuten

Verbrauch ca. 18 kg Mortel auf je 1m? bei einer Schichtstarke von 10 mm

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Min./max. Schichtstérke 5mm /30 mm
Verpackungen Papiersacke 25kg

Die Menge des I6sbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%

Im Werk produzierter Putzmértel mit fest de  nierten Eigenschaften, fiir Renovierungsarbeiten (R), c € 09

innenund au  en anwendbar

Brandverhalten A1

Haftfahigkeit 20,3 N/ mm?-FP:B
Druckfestigkeit - Kategorie CS 11 (1,5-5,0 N/ mm?)
Wasserabsorption infolge Kapilarsog > 0,3 kg/m? nach 24 Stunden
Durchdringung von Wasser nach der Priifung der Wasserabsorption infolge Kapilarsog <5mm

Beiwert fiir Wasserdampf-Diffusion, <15

Warmeleitzahl (tabellarischer Wert) 0,47 W/ mK ( 10,ay)
Dichte im trockenen Zustand (brutto) <1700 kg/m
Bestéandigkeit: Verlust der Masse nach den Gefrier- und Auftauzyklen <1%

Bestandigkeit: Kategorie der Druckfestigkeit nach den Gefrier- und Auftauzyklen CSll

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zur sachgerechten Vorbereitung von Untergriinden fiir die Silikatfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02

B zum Grundieren von mineralischen Untergriinden, wie Zement- und Zement-Kalk-Putze sowie rohe Oberflachen aus Beton, Ziegeln, Blockchen, Hohlsteinen und anderem
Material aus Keramik bzw. Kalk-Sand dieser Art.

B ein Préparat auf der Basis vom Kaliumwasserglas — verstarkt und gleicht die Saugfahigkeit des Untergrundes aus. Verbessert die Haftfahigkeit der Farbe und reduziert deren
Verbrauch.

B nach dem Trocknen ist dieses Praparat farblos.

B es kann damit die Silikatfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02 verdiinnt werden, welche zum ersten Anstrich eingesetzt wird.

= fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des Materials
des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll von Schichten befreit werden, welche die Haftfahigkeit der Farbe schwéchen kdnnten, insbesondere vom Staub,
Schmutz, Wachs und Fetten. Alte Aufstriche und andere schwach haftende Schichten sowie Beschichtungen aus Dispersionsfarben sollen sorgfaltig entfernt werden.

ANWENDUNG

ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01 wird als gebrauchsfertiges Préparat produziert. Als eine diinne gleichmaRige Schicht mit Rolle oder Pinsel auftragen. Auf sehr saugfahigen
Untergriinden kann die Grundierung wiederholt werden, und zwar quer zur ersten Schicht. Die zweite Schicht des Préparats soll man mindestens 4 Stunden nach der ersten
auftragen. Die Trocknungszeit des Praparats ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01 dauert ca. 30 Minuten, es hangt vom Untergrund, von der Temperatur sowie von der relativen
Luftfeuchtigkeit ab. Die Grundierung unter die Silikatfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02 soll man mindestens 4 Stunden zuvor ausfiihren. Beim Verdiinnen der Silikatfar-
be ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02 darf man hochstens 7% (bezogen auf das Volumen) des Praparats ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01 hinzufligen. Achtung! Vor dem
Malen sollen alle Elemente, die sich in der unmittelbaren Nahe befinden, Bsp. Scheiben, Holzverkleidungen, Elemente aus Blech u.d. abgesichert werden, weil die eventuellen
Verschmutzungen mit dieser Farbe nach dem Austrocknen, ohne das Risiko den Untergrund zu beschddigen, schwer zu beseitigen sind.

BEMERKUNGEN

= Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
sdtzen der Baukunst und den Vorschriften ber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

® Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

= Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von (iber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

B Vor Kindern schiitzen.

B Die Grundierfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt 7,39 g/I, zugelassener Wert an LZO (VOC) 30 g/I.

TECHNISCHE DATEN
Das Silikat-Grundierpraparat ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01 wird auf der Basis vom Kaliumwasserglas produziert.

Verbrauch ca. 0,2 kg Préparats auf je 1m?

Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Verpackungen Kunststoffbehalter 5kg

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




SILIKATFARBE FUR FASSADEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

FASSADENFARBEN

SILIKON-GRUNDIERPRAPARAT

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

FASSADENFARBEN

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Streichen von solchen Untergriinden, wie Zement- und Zement-Kalk-Putze sowie rohe Oberfldchen aus Beton, Ziegeln, Blockchen, Hohlsteinen und anderem Material

aus Keramik bzw. Kalk-Sand dieser Art, sowie von Stellen, wo der Untergrund der Einwirkung von Feuchtigkeit, sowohl in alter als auch in neuen Bauten ausgesetzt ist.

fir Innen- und AuBenbereiche von Gebaduden.

hervorragende Wiedergabe der Struktur gestrichener Flache (fiihrt zu keiner Gldttung der Oberflache). Wirkt natirlich, matt.

Reiche Farbpalette, die 392 fertige Rezepturen umfasst. Je nach Bedarf besteht die Moglichkeit die Farben, auch nach Muster der originellen Materials zu farben.

bildet eine mineralische Beschichtung mit sehr guten Wasserdampfdurchlassigkeit, garantiert einen freien Transport des Wasserdampfes und die Abgabe der Feuchte durch

jenes Material, auf dem die Farbe angewendet wurde.

B gute Haftfdhigkeit — nach dem Auftragen reagiert die Farbe chemisch mit dem Untergrund nach dem Silifizierungsverfahren — dringt in die Struktur des Untergrundes ein und
bildet dadurch eine sehr feste Verbindungsstruktur.

B sehr gute Bestandigkeit gegen Verwitterung, Niederschlage sowie gegen aggressive Elemente aller Art, die sowohl im Untergrund als auch in der Umgebung enthalten sind.
Die alkalische Reaktion, die aus den Eigenschaften des Wasserglas resultiert, reduziert die Anfalligkeit der gestrichenen Flachen zur Entwicklung von Mikroorganismen

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhédngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll trocken und tragféhig sein sowie von Verschmutzungen gereinigt werden, die die Haftfahigkeit
der Farbe schwéchen konnten, insbesondere vom Staub, Schmutz, Wachs und Fetten. Alte Aufstriche schlechter Qualitdt und andere Schichten mit problematischer Haftfahigkeit
sind zu entfernen. Vor der Anwendung der Farbe soll man den Untergrund mit dem Silikat-Grundierpraparat ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01 grundieren.

ANWENDUNG

Die Farbe wird als gebrauchsfertiges Produkt geliefert. Den Inhalt der Verpackung vermischen, um eine einheitliche Konsistenz zu erreichen. Diese Farbe kann man mit dem Pra-
parat ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-01, maximal mit 7% des Volumens (0,7 | Praparat auf 10 | Farbe) verdtinnen. Die fiir die Verdiinnung angenommenen Proportionen sollen
fur die gesamte Fldche behalten. Zum letzten Malen soll unverdiinnte Farbe verwendet werden. Die Farbe ist als eine diinne und gleichméBige Schicht, mit einer Rolle, einem
Pinsel oder mit Aufspriihen aufzutragen. Abhangig von der Saugfahigkeit und der Struktur des Untergrundes soll die Farbe in einer oder in zwei Schichten aufgetragen werden.
Die zweite Schicht soll man dann auftragen, nachdem die erste Schicht bereits ausgetrocknet ist. Die Farbe ist kontinuierlich, mit der Methode , nass auf nass” aufzutragen, dabei
sind die Arbeitsunterbrechungen und das wiederholte Malen auf den bereits zum Teil trocken gewordener Farbe zu vermeiden. Die Zeit des Trocknens betrdgt zwischen 2 und 6
Stunden und hangt von der Beschaffenheit des Untergrunds sowie von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Die technologischen Unterbrechungen wéhrend des Anstrichs sind im
voraus zu planen, z.B. an Ecken und Kanten des Gebdudes und an anderen dhnlichen Stellen. Die gestrichene Flache ist sowohl wahrend der Arbeiten als auch der Trocknung der
Farbe vor einer direkten Sonneneinstrahlung, Wind und atmosphérischen Niederschlagen zu schiitzen. Es wird empfohlen Schutznetz an den Geriisten zu verwenden. Achtung!
Um dem Auftreten unterschiedlicher Farbtone vorzubeugen, darf auf eine Flache nur eine Farbe mit demselben Produktionsdatum aufgetragen werden. Malen von Flachen, die
sich voneinander durch die Oberflachenstruktur und technische Parameter unterscheiden kann zu unterschiedlichen Farbtonen fiihren. Vor dem Malen sollen alle Elemente, die
sich in der unmittelbaren Nahe befinden, Bsp. Scheiben, Holzverkleidungen, Elemente aus Blech u.d. abgesichert werden, weil die eventuellen Verschmutzungen mit Silikat-Farbe
nach dem Austrocknen, ohne das Risiko den Untergrund zu beschadigen, schwer zu beseitigen sind.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

B Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von iiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

B Schadlich fur Wasserorganismen. Kann lang anhaltende negative Veranderungen im Wasserareal verursachen. Vor Kindern schiitzen. Nicht in die Wasserleitungen werfen,
das Produkt und die Verpackung umweltfreundlich entsorgen. Nach der Gebrauchsanweisung bzw. Charakteristik-Karte handeln.

B AuBenfarbe fir Mauer ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt 22,29 g/I, zugelassener Wert an LZO (VOC) 40 g/I.

TECHNISCHE DATEN
Die Farbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02 wird auf der Basis vom Kaliumwasserglas produziert. Zum Férben der Farbe werden anorganische Pigmente - bestandig gegen
Alkalien und die UV-Strahlen — verwendet.

Dichte des Produkts ca. 1,5g/cm?
Haftfahigkeit (nach PN-80 /C-81531) 1
Verbrauch ca. 0,2 | Farbe auf je 1m? (bei glatten Ober  &chen)

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Verpackungen Kunststoffeimer 10l

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zur sachgerechten Vorbereitung von Untergriinden fiir die Silikonfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-02

B zum Grundieren von mineralischen Untergriinden, wie Zement- und Zement-Kalk-Putze sowie rohe Oberfldchen aus Beton, Ziegeln, Bléckchen, Hohlsteinen und anderem
Material aus Keramik bzw. Kalk-Sand dieser Art.

B ein Praparat auf der Basis von organischer Silikondispersion — verstarkt und gleicht die Saugfahigkeit des Untergrundes aus. Verbessert die Haftfahigkeit der Farbe und redu-
ziert deren Verbrauch.

B_nach dem Trocknen ist dieses Praparat farblos.

M bildet eine mikropordse Struktur, wodurch freier Transport des Wasserdampfes sowie das Abdampfen der Feuchtigkeit aus dem Material, auf dem das Praparat eingesetzt
wurde garantiert werden.

m st hydrophob

B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebduden

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll von Schichten befreit werden, welche die Haftféhigkeit der Farbe schwéchen kénnten, insbe-
sondere vom Staub, Schmutz, Wachs und Fetten. Alte Aufstriche und andere schwach haftende Schichten sowie Beschichtungen aus Dispersionsfarben sollen sorgfaltig entfernt
werden.

ANWENDUNG

ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-01 wird als gebrauchsfertiges Praparat produziert. Als eine diinne gleichméRige Schicht mit Rolle oder Pinsel auftragen. Auf sehr saugfahigen
Untergriinden kann die Grundierung wiederholt werden, und zwar quer zur ersten Schicht. Die zweite Schicht des Préparats soll man mindestens 4 Stunden nach der ersten
auftragen. Die Trocknungszeit des Praparats ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-01 dauert ca. 30 Minuten, es hdngt vom Untergrund, von der Temperatur sowie von der relativen
Luftfeuchtigkeit ab. Die Grundierung unter die Silikatfarbe soll man mindestens 4 Stunden zuvor ausfiihren.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

B Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von (iber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdern und aufbewahren.

B Vor Kindern schiitzen.

B Die Grundierfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-01: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt 19,93 g/I, zugelassener Wert an LZO (VOC) 30 g/I.

TECHNISCHE DATEN
Das Silikon-Grundierpraparat ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-01 wird auf der Basis von organischer Silikondispersion produziert.

Verbrauch ca. 0,2 kg Préparats auf je 1m?

Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Verpackungen Kunststoffbehalter Skg

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek




SILIKONFARBE FUR FASSADEN

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

" FASSADENFARBEN

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Streichen von solchen Untergriinden, wie Zement- und Zement-Kalk-Putze, Oberflachen aus Beton, Ziegeln, Bléckchen, Hohlsteinen und anderem Material aus Keramik
bzw. Kalk-Sand dieser Art.

B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebduden.

B bestandig gegen Schmutz, zeichnet sich durch die Fahigkeit der , Selbstreinigung” aus — Staubpartikeln und andere Verschmutzungen werden durch den Regen gereinigt. Die
gestrichene Fldche behdlt fiir langere Zeit ihre dsthetische Wirkung und muss nicht erneut durch Denkmalpfleger behandelt werden.

m_empfohlen bei Malen von Objekten, die Orten mit starken Verschmutzungen gelegen sind - an starke befahrenen StraRen, in den Industriezonen u.4.

B hydrophob - keine Nésseaufnahme, wasserabweisend, wodurch der Untergrund sowohl gegen Wasser als auch gegen darin enthaltenen schadlichen chemischen Verbin-
dungen.

B bestandig gegen Bio-Verschmutzung - enthélt Biozide, welche die Bildung von Pilzen und Algen auf der Oberflache einschranken.

B wasserdampfdurchlassig - zeichnet sich durch einen niedrigen Beiwert der Diffusionswiderstands aus. Bildet eine Beschichtung, die einen freien Transport des Wasserdampfes
und die Abgabe der Feuchte durch jenes Material, auf dem die Farbe angewendet wurde garantiert.

B hohe Festigkeit - bestdndig gegen Verwitterung, Niederschlage sowie gegen aggressive Elemente aller Art, die sowohl im Untergrund als auch in der Umgebung enthalten
sind.

B sehr gutes Deckungsvermogen.

B reiche Farbpalette, die 655 fertige Rezepturen umfasst. Je nach Bedarf besteht die Mdglichkeit die Farben, auch nach Muster der originellen Materials zu farben

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhdngig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll trocken und tragféhig sein sowie von Verschmutzungen gereinigt werden, die die Haftfahigkeit
der Farbe schwéchen konnten, insbesondere vom Staub, Schmutz, Wachs und Fetten. Alte Aufstriche schlechter Qualitdt und andere Schichten mit problematischer Haftféhigkeit
sind zu entfernen. Vor der Anwendung der Farbe soll man den Untergrund mit dem Silikat-Grundierpraparat ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-01 grundieren.

ANWENDUNG

Die Farbe wird als gebrauchsfertiges Produkt geliefert. Den Inhalt der Verpackung vermischen, um eine einheitliche Konsistenz zu erreichen. Die Farbe ist als eine diinne und
gleichméRige Schicht, mit einer Rolle, einem Pinsel oder mit Aufspriihen aufzutragen. Abhangig von der Saugféhigkeit und der Struktur des Untergrundes soll die Farbe in einer
oder in zwei Schichten aufgetragen werden. Die Farbe ist kontinuierlich, mit der Methode ,nass auf nass” aufzutragen, dabei sind die Arbeitsunterbrechungen und das wie-
derholte Malen auf den bereits zum Teil trocken gewordener Farbe zu vermeiden. Die Zeit des Trocknens betrdgt 6 Stunden und hangt von der Beschaffenheit des Untergrunds
sowie von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Die technologischen Unterbrechungen wahrend des Anstrichs sind im voraus zu planen, z.B. an Ecken und Kanten des Gebaudes
und an anderen dhnlichen Stellen. Die gestrichene Fléche ist sowohl wéhrend der Arbeiten als auch der Trocknung der Farbe vor einer direkten Sonneneinstrahlung, Wind und
atmosphdrischen Niederschlagen zu schiitzen. Es wird empfohlen Schutznetz an den Geriisten zu verwenden. Achtung! Um dem Auftreten unterschiedlicher Farbténe vorzu-
beugen, darf auf eine Flache nur eine Farbe mit demselben Produktionsdatum aufgetragen werden. Malen von Fldchen, die sich voneinander durch die Oberflachenstruktur
und technische Parameter unterscheiden kann zu unterschiedlichen Farbtonen fihren. Vor dem Malen sollen alle Elemente, die sich in der unmittelbaren Néhe befinden, Bsp.
Scheiben, Holzverkleidungen, Elemente aus Blech u.a. abgesichert werden, weil die eventuellen Verschmutzungen mit Silikat-Farbe nach dem Austrocknen, ohne das Risiko den
Untergrund zu beschadigen, schwer zu beseitigen sind.

BEMERKUNGEN

| Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

B Die Aufbewahrungszeit betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

B Schédlich fir Wasserorganismen. Kann lang anhaltende negative Veranderungen im Wasserareal verursachen. Vor Kindern schiitzen. Nicht in die Wasserleitungen werfen,
das Produkt und die Verpackung umweltfreundlich entsorgen. Nach der Gebrauchsanweisung bzw. nach der Charakteristik-Karte handeln.

B Farbe fir AuBenmauer ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-02: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt 35,72 g/I, zugelassener Wert an LZO (VOC) 40 g/

TECHNISCHE DATEN
Die Farbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-02 wird auf der Basis vom wassrigen Dispersion organischer Harze produziert. Zum Férben der Farbe werden anorganische Pigmente
- bestdndig gegen Alkalien und die UV-Strahlen - verwendet.

Dichte des Produkts ca. 1,5 g/ cm?
Haftfahigkeit (nach PN-80 /C-81531) 1
Verbrauch ca. 0,125 | Farbe auf je 1m? (bei glatten Ober  &chen)

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Verpackungen Kunststoffeimer 10l
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TECHNISCHE KARTEN FUR DIE ERZEUGNISSE ATLAS GOLDENES ZEITALTER

N\
N\ iy
!
P P
Yy ) N
Stuckmortel

G 6,
SRS
-

STUCKMORTEL

SPECJALISTYCZNE WYROBY

DO PRAC KONSERWATORSKICH

+ MINERALNA *  *
ZAPRAWA
DO ODLEWOW

SPECJALISTYCZNE WYROBY
DO PRAC KONSERWATORSKICH
*  ZAPRAWA
DO ODLEWOW
BARWIONA W MASIE
GRUBOZIARNISTA

ZBM-25-36

*

SPECJALISTYCZNE WYROBY
DO PRAC KONSERWATORSKICH
SZPACHLA * %
DO POWLEKANIA
RDZENI PROFILI
CIAGNIONYCH

SPECJALISTYCZMNE WYRORBY
DO PRAC KONSERWATORSKICH
ZAPRAWA
DO ODLEWOW
BARWIONA W MASIE
DROBNOZIARNISTA
ZEM—{IE-BB

%

SPECJALISTYCZNE WYROBY

SPECJALISTYCZNE WYROBY
DO PRAC KONSERWATORSKICH DO PRAC KONSERWATORSKICH DO PRAC KONSERWATORSKICH

SPECJALISTYCZIMNE WYROBY
*SZYBKOWIAZACA* ~ *  ZAFRAWA
ZAPRAWA | RDZENI PROFILI
DO ODLEWOW CIAGNIONYCH
BARWIONA W MASIE LEKKA
ZBM-R-25-36

#

* SZYBKOWIAZACA *
ZAPRAWA
DO ODLEWOW | RDZENI

PROFILI CIAGNIONYCH
LEKKA

www.atlas.com.pl/en/zlotywiek

271



MINERALISCHER MORTEL FUR ABGUSSE

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

STUCKMORTEL

LEICHTER MORTEL FUR ABGUSSE UND KERNE VON ZIEHPROFILEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

STUCKMORTEL

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Herstellen von Abgtissen (in offenen Formen) sowie zum Befiillen von GieB-Formen

zum Herstellen von Konstruktionselementen (Gelanderpfosten, Geldnder, Stiitzpfeiler) sowie architektonischen Dekor-Details.

mineralisch — auf der Basis vom Portlandzement.

verbindet vorteilhaft Arbeitsparameter sowie einfaches ausfiihren von gleichen Abglissen, charakteristisch fiir Gipsmassen, mit hoher Festigkeit und anderen Vorteilen, die
aus dem Einsatz von Zementbindemitteln resultieren.

B in Grau erhaltlich.

B feinkornig (Zuschlagskorn bis 0,5 mm) - kann eine sehr gute Gips-Imitation bilden.

B niedrige Nasseaufnahmeféhigkeit und sehr niedriger Schwindung.

B dieses Material wurde speziell fir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet — zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter aus.
B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebéuden.

B wasserfest.

B frostbestandig

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 5,0 - 5,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Eine Mischvorrichtung mit niedriger Drehzahl verwenden, um die Masse nicht zu stark zu beliften. Der Mértel ist
nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die zuvor vorbereiteten und entsprechend, mit adhésischen Mitteln, abgesicherten Formen werden vorsichtig
und langsam mit dem vorbereiteten Mortel befiillt. Das Wegnehmen der Form von den fertigen Elementen darf man nicht friiher als nach 24 Stunden durchfiihren.

BEMERKUNGEN

| Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

W Atzendes Produkt, enthilt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt filhren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER F-01 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Portlandzement von hdchster Qualitat, Quarzfiillstoffen mit einem
Zusatz an erweichenden Substanzen, Verflissigungsmitteln zur Steigerung der Haftfahigkeit sowie zur Erhéhung der Besténdigkeit gegen Witterung produziert wird

Mischungsverhéltnisse (Wasser / Trockenmischung) 5,0- 5,51/ 25kg
Verwendbarkeit ca. 1 Stunde
Druckfestigkeit ca. 25 N/ mm?
Biegefestigkeit ca. 6 N/ mm?
Schrumpfung 0,22 m/ Ifm
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit ca. 2%

Porositat ca.5%

Verbrauch ca. 2 kg Mortel auf je 1dm?
Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Verpackungen Papiersacke 25kg
Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Herstellen von Abgiissen bzw. Kernen von Ziehprofilen

B zeichnet sich durch ein um die Hélfte niedrigeres Volumengewicht, im Vergleich zum Stuckmortel aus Zement aus.

B enthdlt sehr leichte Silicatfiillstoffe (Glas-Kornchen gefillt mit Luft). Dies erlaubt Elemente von groBen Dimensionen und niedrigem Gewicht herzustellen. Fertige Elemente
sind leicht und einfach in der Montage.

B gewohnliche Abbindezeit - die Formen diirfen nach 24 Stunden weggenommen werden.

B in AltweiR produziert.

B fiir Innen- und AuBenbereiche von Gebauden.

B wasserfest.

B frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Vorbereitung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von.der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberflédche und die sich lsenden Stellen sind zu entfernen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 4,5 - 5,0 | auf 15 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Eine Mischvorrichtung mit niedriger Drehzahl verwenden, um die Masse nicht zu stark zu beltften. Der Mortel ist
nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die zuvor vorbereiteten und entsprechend, mit adhésischen Mitteln, abgesicherten Formen werden vorsichtig
und langsam mit dem vorbereiteten Mortel befiillt. Das Wegnehmen der Form von den fertigen Elementen darf man nach ca. 24 Stunden durchfiihren. Die Oberflache des
Abgusses ist sehr glatt.

Ausfihren eines Zieh-Profilkerns

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportion 3,0 lauf 15 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz,
ohne Klumpen und freier Flussigkeit erreicht wird. Der Mortel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Abhangig von der erforderlichen Dicke des Kerns
wird der Mortel in einer oder mehreren Schichten aufgetragen und dann wird dariiber ein Profil durchgezogen. Die Oberflache des Kerns ist nach dem Durchziehen des Profils
rauh. Bei Profilen mit gr6Berer Dicke wird eine zusétzliche Verstarkung mithilfe beispielsweise eines Armierungsnetzes aus Stahl empfohlen, dabei soll man eine entsprechende
Umhdllung behalten. Das Wegnehmen der Form ist nach ca. 24 Stunden moglich. Vor dem Abdecken der Kern-Oberflache mit der Ausbauschicht ATLAS GOLDENES ZEITALTER
SM soll die Kern-Oberfléche entsprechend abgebunden sein.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Maértels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von iiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthdlt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groferer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER ZMP ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Portlandzement, gedampften Kalk, Zusatzstoffen und veredelnden
Zusatzen von hdchster Qualitdt produziert wird.

45 -5,251/ 15kg (Herstellen von Abglissen)

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3.0/ 15 kg (Ausfilhren vom Gusskern)

Spezi  sches Gewicht max. 0,8 kg/ dm?
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Verbrauch ca. 1 kg Mortel auf je 1dm?®
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Verpackungen Papiersacke 15kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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LEICHTER, SCHNELL BINDENDER MORTEL FUR ABGUSSE

UND KERNE VON ZIEHPROFILEN ATLAS GOLDENES ZEITALTER

STUCKMORTEL

SPACHTELMASE ZUM BESCHICHTEN VON PROFILEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

STUCKMORTEL

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Herstellen einer Innenschicht (des Kerns) von Abgiissen bzw. von Zeihprofilen

B schnelles Abbinden - die Formen kdnnen bereits nach 3 Stunden weggenommen werden, was die Stukarbeiten entscheidend beschleunigt und wirtschaftlicheren Einsatz
von Formen garantiert.

B zeichnet sich durch ein um die Hélfte niedrigeres Volumengewicht, im Vergleich zum Stuckmortel aus Zement aus.

enthélt sehr leichte Silicatfillstoffe (Glas-Kérnchen gefiillt mit Luft). Dies erlaubt Elemente von groBen Dimensionen und niedrigem Gewicht herzustellen. Fertige Elemente

sind leicht und einfach in der Montage.

gewohnliche Abbindezeit - die Formen diirfen nach 24 Stunden weggenommen werden.

in Grau produziert.

fur Innen- und AuBenbereiche von Gebéauden.

wasserfest.

frostfest

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Vorbereitung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberflache und die sich 6senden Stellen sind zu entfernen.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportionen 4,5 - 5,25 | auf 15 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche
Konsistenz, ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Eine Mischvorrichtung mit niedriger Drehzahl verwenden, um die Masse nicht zu stark zu beliften. Der Mortel
ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die zuvor vorbereiteten und entsprechend, mit adhésischen Mitteln, abgesicherten Formen werden vorsich-
tig und langsam mit dem vorbereiteten Mdértel befiillt. Das Wegnehmen der Form von den fertigen Elementen darf man nach ca. 3 Stunden durchfiihren. Die Oberfldche des
Abgusses ist sehr glatt.

Ausfiihren eines Zieh-Profilkerns

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportion 3,0 lauf 15 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz,
ohne Klumpen und freier Flissigkeit erreicht wird. Der Mértel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Abhdngig von der erforderlichen Dicke des Kerns
wird der Mortel in einer oder mehreren Schichten aufgetragen und dann wird dariiber eine Profil durchgefiihrt. Die Oberfldche des Kerns ist nach dem Durchziehen des Profils
rauh. Bei Profilen mit groBerer Dicke wird eine zusatzliche Verstarkung mithilfe eines Armierungsnetzes aus Stahl empfohlen, dabei soll man eine entsprechende Umhiillung
behalten. Das Wegnehmen der Form ist nach ca. 24 Stunden moglich. Vor dem Abdecken der Kern-Oberflédche mit der Ausbauschicht ATLAS GOLDENES ZEITALTER SM soll die
Kern-Oberflache entsprechend abgebunden sein.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

W Atzendes Produkt, enthilt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER ZMP-R ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis von Portlandzement, geddmpften Kalk, Zusatzstoffen und veredelnden
Zusatzen von hochster Qualitét produziert wird.

4,5 - 5,25 |/ 15kg (Herstellen von Abgiissen)

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 3.01/ 15 kg (Ausfilhren vom Gusskern)

Spezi sches Gewicht max. 0,8 kg/ dm®
Verwendbarkeit ca. 40 Minuten

Verbrauch ca. 1 kg Mértel auf je 1dm?
Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Verpackungen Papiersacke 15kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Herstellen einer Oberschicht von von Ziehprofilen sowie zum Ausgleichen und Erganzen vom Materialverlust des Untergrunds

B empfohlen bei Endarbeiten an Kern-Oberflachen, die zuvor mit dem Mortel ATLAS GOLDENES ZEITALTER SM bzw. ATLAS GOLDENES ZEITALTER ZMP-R hergestellt wur-
den

B f{ir Untergriinde aus Beton, Ziegel sowie aus Zement- und Kalk-Putzen.

B f{r Innen- und AuBenbereiche von Gebduden.

| empfohlene Schichtstarken 3 - 10 mm.

B enthdlt spezielle Polypropylenfaser, die die Oberfldche zusétzlich verstérken und Bildung von Rissen einschranken.

B hydrophob.

B das Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege entwickelt - zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit sowie physikalisch-chemische Parameter aus

B wird in WeiB hergestellt

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Form der Reinigung des Untergrunds soll den Bediirfnissen des jeweiligen Objekts angepasst werden, und zwar abhangig-von der Festigkeit vom aktuellen Zustand des
Materials des Untergrunds sowie dessen historischen Wert. Der Untergrund soll fest, entstaubt, frei vom Schmutz, Ausbliihungen, sowie Resten von alten Farbschichten sein.
Schwach bindende Stellen der Oberfldche sollen abgetragen und die sich [6senden Stellen mit einer Drahtbiirste entfernt. Der gereinigte Untergrund soll vor dem Auftragen
der mineralischen Spachtelmasse ATLAS GOLDENES ZEITALTER SM feucht, aber nicht nass sein. Falls Bedarf nach Reduktion der Saugfahigkeit des Untergrundes besteht, so soll
hierfir die Grundieremulsion ATLAS UNI-GRUNT eingesetzt werden.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportion 7,0 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz,
ohne Klumpen und freier Flissigkeit erreicht wird. Der Mortel ist nach ca. 5 Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die Masse wird auf dem Untergrund in einer
gleichmaRigen Schicht aufgetragen und danach mit einem Profil, ohne Unterbrechungen des Vorgangs, gestaltet. Die Offene Zeit (zwischen dem Uberziehen der Masse und dem
Durchziehen des Profils) hangt von der Saugfahigkeit des Untergrunds, der Temperatur der Umgebung und der Konsistenz der Masse ab. Beim Ergdnzen vom Materialverlust
wird empfohlen, zuerst groBere Materialverluste zu ergédnzen. Die frisch augetragene Schicht soll man vor zu schnellen Trocknen schiitzen.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemédB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von iiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthilt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschdden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER SM ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weiBen Portlandzement, Quarzfiillstoffen und Zusétzen von hdchster
Qualitdt produziert wird.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 7,01/25kg
Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 15 Minuten

Verbrauch ca. 1,5 kg Mortel auf je 1m?
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C
Verpackungen Papiersacke 15 kg

Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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MORTEL FUR ABGUSSE IN DER MASSE GEFARBT

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

STUCKMORTEL

MORTEL FUR ABGUSSE IN DER MASSE GEFARBT
ATLAS GOLDENES ZEITALTER

STUCKMORTEL

ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Herstellen von Abgtissen von architektonischen Details sowie zum Befiillen von Stukformen

| fertige Elemente kdnnen in Innen- und AuBenbereichen von Gebduden montiert werden.

B mineralisch — auf der Basis vom weiBen Portlandzement.

B feinkornig - Zuschlagskorn bis 0,5 mm.

B Reiche Farbpalette - 112 fertige Rezepturen, eine Moglichkeit die Masse nach individuellen Bedarf — anhand der Muster zu farben.

B Einfache Anwendung - die Konsistenz und die Arbeitsparameter des Mortels garantieren schnelles und genaues Befiillen der Formen.

B Nach dem Aushdrten zeichnet sich durch niedrige Nasseaufnahme, durch hohe mechanische Eigenschaften und sehr gute Frostbestdndigkeit aus.
B dieses Material wurde speziell fir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet — zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter aus.
B wasserfest.

B frostbestandig

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportion 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz, ohne
Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Eine Mischvorrichtung mit niedriger Drehzahl verwenden, um die Masse nicht zu stark zu beliiften. Der Mértel ist nach ca. 5 Minuten und
einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die zuvor vorbereiteten und entsprechend, mit adhasischen Mitteln, abgesicherten Formen werden vorsichtig und langsam mit dem vorbereiteten
Mértel befiillt. Empfohlen wird dabei der Einsatz eines Vibriertisches. Das Wegnehmen der Form von den fertigen Elementen darf man nicht friiher als nach ca. 24-48 Stunden, abhan-
gig von des GroBe des Abgusses, durchfiihren. Der Zeitpunkt dafiir hangt im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur ab und kann sich wéhrend den Arbeiten unter niedrigen
Temperaturen verldngern. Je nach Bedarf und gewtinschter optischen Wirkung kann man die Abgtisse mit der Silikatfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER S-02, mit der Solikonfarbe ATLAS
GOLDENES ZEITALTER N-02 bzw. mit der Lasurfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER L streichen. Als vorbeugend gegen Witterungseinwirkungen kann man vor dem Streichen auch eine
Hydrophobisierung der ganzen Oberfléche mithilfe des Praparats ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH durchfiihren.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von tiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

B Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von emsten Augenschiden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit groBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER ZBM-05 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weiBen Portlandzement, Fiillstoffen und veredelnden Zusétzen von
héchster Qualitat produziert wird. Zum Farben der Masse werden anorganische Pigmente — bestandig gegen Alkalien und die UV-Strahlen - verwendet.

Mischungsverhéltnisse (Wasser / Trockenmischung) 4,51/ 25 kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 20 Minuten

Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf je 1dm?
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 8%

Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Max. Kornstarke 0,5 mm
Verpackungen Papiersacke 25 kg
Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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ANWENDUNGSBEREICHT UND EIGENSCHAFTEN

B zum Herstellen von Abgiissen von architektonischen Details sowie zum Befiillen von Stukformen

B zum Herstellen von Abgiissen mit groferen Abmessungen empfohlen.

| fertige Elemente konnen in Innen- und AuBenbereichen von Gebduden montiert werden.

B mineralisch - auf der Basis vom weiBen Portlandzement.

B grobkérnig - Zuschlagskorn bis 2,5 mm.

B gewdhnliche Abbindezeit - die Formen diirfen nach 24 Stunden weggenommen werden.

B reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen, eine Méglichkeit die Masse nach individuellen Bedarf — anhand der Muster zu farben.

B einfach in der Anwendung - die Konsistenz und die Arbeitsparameter des Mortels garantieren schnelles und genaues Befillen der Formen.

B nach dem Ausharten zeichnet sich durch niedrige Nédsseaufnahme, durch hohe mechanische Eigenschaften und sehr gute Frostbestandigkeit aus.
dieses Material wurde speziell fiir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet - zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter aus.
B wasserfest.

B frostbestandig

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportion 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz,
ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Eine Mischvorrichtung mit niedriger Drehzahl verwenden, um die Masse nicht zu stark zu beltiften. Der Mértel ist nach ca. 5
Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die zuvor vorbereiteten und entsprechend, mit adhasischen Mitteln, abgesicherten Formen werden vorsichtig und langsam
mit dem vorbereiteten Mortel befiillt. Empfohlen wird dabei der Einsatz eines Vibriertisches. Das Wegnehmen der Form von den fertigen Elementen darf man nicht friher als
nach ca. 24-48 Stunden, abhdngig von des GroRe des Abgusses, durchfiihren. Der Zeitpunkt dafir hdngt im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur ab und kann sich wah-
rend den Arbeiten unter niedrigen Temperaturen verldngern. Je nach Bedarf und gewtinschter optischen Wirkung kann man die Abgtisse mit der Silikatfarbe ATLAS GOLDENES
ZEITALTER S-02, mit der Silikonfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER N-02 bzw. mit der Lasurfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER L streichen. Als vorbeugend gegen Witterungs-
einwirkungen kann man vor dem Streichen auch eine Hydrophobisierung der ganzen Oberfléche mithilfe des Praparats ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH durchfihren.

BEMERKUNGEN

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaR den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mortels werden mit dem Mittel
ATLAS SZOP abgewaschen.

B Die Aufbewahrungszeit betragt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten
auf Paletten) in Temperaturen von iiber 0°C in einer trockenen Umgebung befordern und aufbewahren.

m Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von emsten Augenschdden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt filhren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht
einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER ZBM-25 ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weifen Portlandzement, Fiillstoffen und veredelnden Zusétzen von
héchster Qualitat produziert wird. Zum Férben der Masse werden anorganische Pigmente - bestdndig gegen Alkalien und die UV-Strahlen - verwendet.

Mischungsverhaltnisse (Wasser / Trockenmischung) 4,51/ 25 kg

Verwendbarkeit ca. 2 Stunden

Offene Zeit ca. 20 Minuten

Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf je 1dm?
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 8%

Temperatur bei der Mértelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C

Max. Kornstarke 2,5mm

Verpackungen Papiersacke 25 kg

Die Menge des I6sbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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LULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE

MORTEL FUR ABGUSSE IN DER MASSE GEFARBT, SCHNELL BINDEND

ATLAS GOLDENES ZEITALTER

... - ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE

zum Herstellen von Abgiissen von architektonischen Details sowie zum Befiillen von Stukformen

zum Herstellen von Abgtissen mit gréBeren Abmessungen empfohlen.

fertige Elemente konnen in Innen- und AuBenbereichen von Gebauden montiert werden.

mineralisch — auf der Basis vom weifen Portlandzement.

grobkdrnig - Zuschlagskorn bis 2,5 mm. = " ="

schnelles Abbinden - die Formen konnen bereits nach 3 Stunden weggenommen werden, was die Stukarbeiten entscheidend beschleunigt und wirtschaftlicheren Einsatz - = . eunorean S el 2 EunorEaN
von Formen garantiert. ' APPROVAL ' APPROVAL

B reiche Farbpalette — 112 fertige Rezepturen, eine Mdglichkeit die Masse nach individuellen Bedarf — anhand der Muster zu farben.

B einfach in der Anwendung - die Konsistenz und die Arbeitsparameter des Mortels garantieren schnelles und genaues Befiillen der Formen.

B nach dem Ausharten zeichnet sich durch niedrige Nasseaufnahme, durch hohe mechanische Eigenschaften und sehr gute Frostbestdndigkeit aus.

B dieses Material wurde speziell fir den Bedarf der Denkmalpflege ausgearbeitet — zeichnet sich durch optimal abgestimmte Festigkeit- sowie physikalisch-chemische Parameter aus.

B wasserfest.

B frostbestandig.

ANWENDUNG

Die Trockenmischung in eine abgemessene Menge Wasser (empfohlene Proportion 4,5 | auf 25 kg) schiitten und danach mechanisch mischen, bis eine einheitliche Konsistenz,
ohne Klumpen und freier Fliissigkeit erreicht wird. Eine Mischvorrichtung mit niedriger Drehzahl verwenden, um die Masse nicht zu stark zu beliiften. Der Mortel ist nach ca. 5
Minuten und einem erneuten Mischen einsatzbereit. Die zuvor vorbereiteten und entsprechend, mit adhasischen Mitteln, abgesicherten Formen werden vorsichtig und langsam

mit dem vorbereiteten Mortel befiillt. Empfohlen wird dabei der Einsatz eines Vibriertisches. Das Wegnehmen der Form von den fertigen Elementen kann man bereits nach ca. i i Te————"

3 Stunden durchfiihren. Der Zeitpunkt dafiir hangt im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur ab und kann sich wahrend den Arbeiten unter niedrigen Temperaturen B2

verlangern. Je nach Bedarf und gewiinschter optischen Wirkung kann man die Abgiisse mit der Silikatfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER $-02, mit der Silikonfarbe ATLAS Européische Technische Zulassung Européische Technische Zulassung Européische Technische Zulassung

GOLDENES ZEITALTER N-02 bzw. mit der Lasurfarbe ATLAS GOLDENES ZEITALTER L streichen. Als vorbeugend gegen Witterungseinwirkungen kann man vor dem Streichen ETA 06/0081 ETA 06/0316 ETA 06/0173

auch eine Hydrophobisierung der ganzen Oberfliche mithilfe des Préparats ATLAS GOLDENES ZEITALTER SH durchfhren. ATLAS Komplexes System der Warmeisolierung ATLAS XPS Komplexes System der Warmeisolierung ATLAS ROKER Komplexes System der Wérmeisolierung
mit Verputz mit Verputz mit Verputz

BEMERKUNGEN Glltigkeitsdauer 28.04.2013 Gultigkeitsdauer 17.01.2013 Gultigkeitsdauer 01.09.2011

B Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien fir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemaB den Grund-
satzen der Baukunst und den Vorschriften tber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszufiihren.

B Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Schwer zu beseitigende Reste des abgebundenen Mértels werden mit dem Mittel Wovs Wiovs DEUTECHES INSTITUT FUR DALTECHHIK
ATLAS SZOP abgewaschen. THLASSUNE | o mamd D P TULASSUNE R A

B Die Aufbewahrungszeit betrdgt 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist. Das Material in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten % =
auf Paletten) in Temperaturen von iiber 0°C in einer trockenen Umgebung beférdem und aufbewahren. . = P

B Atzendes Produkt, enthélt Zement. Es besteht das Risiko von ernsten Augenschaden. Kann zu Allergien beim Hautkontakt fiihren. Vor Kindern schiitzen. Den Staub nicht Algwslen taasulsshiict Zuisetng

einatmen. Verunreinigte Augen sofort mit gréBerer Menge Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Entsprechende Schutzkleider, Handschuhe, Schutzbrille und Ge-
sichtsschutz tragen. Beim Verschlucken einen Arzt aufsuchen und dabei die Verpackung oder das Etikett zeigen.

TECHNISCHE DATEN
ATLAS GOLDENES ZEITALTER ZBM-25-R ist eine in der Fabrik vorbereitete Trockenmischung, die auf Basis vom weiBen Portlandzement, Quarzfilllstoffen und veredelnden Zu-
sdtzen von hdchster Qualitdt produziert wird. Zum Férben der Masse werden anorganische Pigmente - bestdndig gegen Alkalien und die UV-Strahlen - verwendet.

' mERTIFIKAT

Mischungsverhéltnisse (Wasser / Trockenmischung) 451125 kg
Verwendbarkeit ca. 40 Minuten e
5 i Ly - Wi == @
Verbrauch ca. 1,6 kg Mortel auf je 1dm® . gy ——— e
Absolute Wasserabsorptionsfahigkeit bis 8% Zulassung Deutsches Institut Fiir Bautechnik Zulassung Deutsches Institut Fiir Bautechnik Das Sanierputzprodukt ATLAS GOLDENES ZEITALTER
Temperatur bei der Mortelzubereitung sowie des Untergrundes und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +30°C fiir den System der Warmeisolierung fir AuBenbereiche  fiir den System der Warmeisolierung fir AuBenbereiche hat die Eignungsprifung bestanden WTA
Vax. Komstark o5 mit Wolle gemél ETA-06/0173 mit Styropor gemaR ETA-06/0081 (W'SSBenSC'“aE"C:’TleCh”'SChde Srbi'tsg‘erﬂﬂemsd\}aﬁ fur
SROISIAKS 9 i Giiltigkeitsdauer 01.09.2011 Giiltigkeitsdauer 29.05.2011 auwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.)
Verpackungen Papiersacke 25 kg und erfullt somit die Kriterien des WTA-Merkblattes: 2-9-04.
Glltigkeitsdauer 12.2012
Die Menge des lésbaren Chrom (V1) in der fertigen Masse des Erzeugnisses <0,0002%
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Zertifikat fiir Zertifikat fiir Managementsysteme  Zertifikat fiir Managementsysteme  Zertifikat fiir Managementsysteme
Managementsysteme Qualitat Qualitdt und Umwelt Sicherheit und Arbeitshygiene Sicherheit und Arbeitshygiene
und Umwelt DQS GmbH IQNet DQS GmbH
IQNet Gultigkeitsdauer 01.07.2011 Giltigkeitsdauer 09.08.2012 Giltigkeitsdauer 09.08.2012

Glltigkeitsdauer 01.07.2011
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