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B GRUNDIERMITTEL GRUNDIERMITTEL

0 Das Grundieren 0 Die Auswahl des Grundiermittles
Grundierpréparate sind zu dazu bestimmt, um den nachstehend aufgetragenen Schichten eine Méglichkeit dauerhaften Verbindung mit dem Bauun- «++  besonders empfohlen
tergrund zu gewabhrleisten. Die Wahl einer entsprechenden Form der Grundierung bedeutet in vielen Féllen mehr als die Halftte des Erfolgs. Der Typ des . kann eingesetzt werden

Grundiermittels soll dem Typ des Untergrunds, dessen Saugfahigkeit und dem Grad der Sauberkeit, aber auch der Art der Schicht, die auf diesem Unter-
grund aufgetragen wird, angepasst werden.

Grundiermittel UNI-GRUNT UNI-GRUNT PLUS GRUNTO-PLAST
B Grundiermittel zur Verstarkung des Untergrunds und zur Regelung dessen Saugfahigkeit Typ des Untergrunds
Traditionelle Grundieremulsionen — ATLAS UNI-GRUNT bzw. ATLAS UNI-GRUNT PLUS — werden auf Basis von wassrigen Acrylharzdispersionen produziert. Dank Mineralischer Putz
dem sehr einfachen Eindringen in die Struktur des Untergrunds, wird dieser verstarkt und die Parameter der gesamten Arbeitsflache vereinheitlicht. Dariber hin-
aus wird die Saugfahigkeit des Untergrundes korrigiert und dem Absaugen UbermaRiger Menge Wasser aus den auf dem Untergrund aufgetragenen Schichten Alter Beton e .
vermieden, beispielsweise aus dem Feinputz, Fliesenkleber und Estrichen. Dadurch werden die Bedingungen fir das Abbinden verbessert und die gewtinschten
technischen Parameter, insbesondere die Haftféhigkeit und die Festigkeit erreicht. Gesbeton und Porenbeton e .
Schalungsbeton mit niedriger Saugfahigkeit oo
0 Grundiermittel zur Steigerung der Haftfahigkeit Nicht verputzte Mauer aus Baukeramk )
Wenn der Untergrund niedrige Haftfdhigkeit und sehr niedrige Ndsseaufnahmefdhigkeit aufweist, so ist es mglich, dass der Einsatz von Grundieremulsion keine Zement- und Anhydrit-Estriche . .

entsprechende Haftfahigkeit garantieren wird. Fiir diese Typen problematischer Untergriinde gehéren: Beton, Terrazzo, OSB-Platten, schwer entfernbare Resten
von Kleber, Farben, Klebemassen, Keramikfliesen u.d. In solchen Féllen ist der Einsatz des ATLAS GRUNTO-PLAST - ein Praparat welches die Rolle einer adhdsischen G-K-Platten
Brlicke erfullt, empfehlenswert.

OSB-Platten
® Die Rolle des Zuschlagsstoffes Alte Keramikfli
ATLAS GRUNTO-PLAST enthilt einen Zuschlagsstoff, der fiir porése Oberfliche sorgt. Erstens ist dadurch das Auftragen von weiteren Schichten vereinfacht te Keramildliesen e
(kein Gleiten des aufgetragenen Materials), zweitens wird die effektive Oberflache des Untergrunds optimiert - die Haftfahigkeit der nachsten Schicht steht Blech .
im Verhaltnis zur GroBe der Kontaktflache mit dem Untergrund ab.
Alte Schichten Klebemasse oo
* Die Rolle des Harz Alte Schichten Kleber fiir PVC-Fliesen
ATLAS GRUNTO-PLAST wird auf der Basis von Harzen hergestellt, die der Masse hohe Haftfihigkeit sowohl auf dem Untergrund als im Kontakt mit der
neu aufgetragenen Schicht garantieren. Dank dem hohen Anteil an Harz wird die neu aufgetragene diinne Schicht, beispielsweise Feinputz gegen Ver- Holzihnliche Platten . .
farbungen geschiitzt.
Terrazzo . . .oe
Art der Schicht auf dem grundierten Untergrund
Kleber fiir Fliesenbelag ves vee ees
Farben oee
Traditionelle mineralische Putze oo .
Gips-Feinputz eee eee
Zement- und Anhydrit-Estriche . vee .
- 9 . W p Hydroisolierungen

AR AT AT
Ry 'y oyl

Tapetenkleister
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ATLAS UNI-GRUNT

e verstarkt den Untergrund
® sehr ergiebig

o fiir Nasse aufnehmende, saugfahige Untergriinde
e unter FuBboden und FuBbodenuntergriinde
e unter Kleber, Putze, Feinputze, Farben

schnell trocknende Grundieremulsion

NR. TinPolen

* das meistgesuchte Grundiermittel fiir Fliesen
Research international PENTOR

&
1 Anwendungsbereich

Verbessert die Bedingungen fiir das Abbinden von Mérteln - tragt dazu bei, dass
die vorausgesetzten technischen Parameter erreicht werden.

Verstarkt den grundierten mineralischen Untergrund - dringt in die Oberflache ein,
verstarkt diese und verbessert deren Tragféhigkeit.

Vermeidet, dass aus der, auf den Untergrund aufgetragener Schicht nicht Wasser
»~abgenommen” wird - reduziert die Saugféhigkeit des Untergrunds.

Gleicht die Saugfahigkeit der ganzen grundierten Flache aus - die aufgetragene
Schicht hat &hnliche Abbindebedingungen, unabhéngig von értlichen Schwankungen
der Parameter.

Bildet eine vorlaufige Schutzschicht auf dem Estrich — verbessert die Bestandigkeit
des Estrichs gegen Staubbildung, vereinfacht deren Reinigung (darf nicht als die end-
glltige Endverarbeitungsschicht gesehen werden).

Erhoht die Ergiebigkeit der Farben, der Feinputze und der Kleber — indem die Struktur
des grundierten Untergrundes abgedichtet wird, wird der Verbrauch des Materials zur
Herstellung der nachsten Schicht reduziert.

Typen der Untergriinde - sehr saugfahige und schwache Untergriinde: Beton,
Gips-Karton-Platten, Gipsputze, Zementputze, nicht verputzte Wande aus Ziegeln
aller Typen, Blocken, Hohlsteinen, Beton- und Anhydritestrich sowie holzahnliche
Untergriinde.

Typen von Endbearbeitungsschicht - Fliesenbelag, Putze, Estriche, Feinputze,
Tapetten, Farben ( die Empfehlungen des Farbenproduzenten beachten), Hydro-
isolierungen des Systems WODER E, WODER DUO bzw. WODER S.

I Eigenschaften

Wird sehr schnell trocken - die Endverarbeitungsschicht kann man schon nach 2
Stunden auftragen.

Enthalt keine Verdiinner — wird auf Basis wassriger Acrylharzdispersion hergestellt.
Verseift nicht bei der Anwendung.

Nach dem Austrocknen bleibt farblos.

Wasserdampfdurchlassig.

Nicht brennbar — kann in Rdumen auch ohne Fenster eingesetzt werden.

0 Technische Daten

ATLAS UNI-GRUNT ist ein Impragniermittel zum Grundieren, das als einsatzbereite wass-
rige Acrylharzdispersion hdchster Qualitdt produziert wird. Eine Grundieremulsion mit
Abbindeeigenschaften: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt 1,92 g/, zugelassener
Wert an LZO (VOC) 30 g/I.

Emulsionsdichte ca. 1,0 g/cm?

Temperatur des Untergrundes und der Umgebung

wdhrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Fortsetzung der Arbeit nach dem Grundieren nach 2 Stunden

1l Technische Anforderungen

Dieses Mittel wird nicht als Bauerzeugnis klassifiziert. Besitzt das Hygiene-Attest PZH
sowie die Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene.

www.atlas.com.pl

I Das Grundieren

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund soll trocken und vom Staub, Schmutz, Olen, Fetten und
Wachs gereinigt sein. Alle lose, mit dem Untergrund nicht sachgerecht
gebundenen Schichten sind vor der Anwendung der Emulsion zu
beseitigen.

Vorbereitung der Masse

ATLAS UNI-GRUNT wird einsatzbereit, zur direkten Anwendung produziert.
Darf nicht mit anderen Materialien vermischt, verdinnt sowie verdichtet
werden. Zuldssig ist ihre Verdinnung im Verhdltnis 1:1.

Grundieren

Die Emulsion ATLAS UNI-GRUNT wird auf dem Untergrund am besten
in unverdinnter Form mit einer Rolle oder einem Pinsel als diinne und
gleichmaBige Schicht aufgetragen. Bei sehr saugféhigen und schwa-
chen Untergriinden kann man zur ersten Grundierung die Emulsion in
verdinnter Form mit reinem Wasser im Verhaltnis 1:1 anwenden. Wenn
die erste Schicht trocken ist, muss die Grundierung mit der Emulsion
ohne Verdiinnung wiederholt werden.

Nutzung der Flache
Malen, Tapezieren, Ankleben von Fliesen u.d. kann nach dem Austrock-
nen der Emulsion, dh. 2 Stunden, nachdem diese aufgetragen wurde
durchgefihrt werden.

I VERBRAUCH

Durchschnittlich werden 0,05-0,2 kg Emulsion je 1 m? verbraucht.
In der Praxis hangt der Verbrauch von der Saugfahigkeit des Unter-
grunds ab.

0 Wichtige zusatzliche Informationen

+ Untergriinde aus Gips sind vor dem Streichen zu grundieren, dabei
sind die Empfehlungen des Farbenproduzenten beachten.

« Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem
Wasser zu reinigen.

- Eventuelle Verunreinigungen mit der Emulsion kdnnen mit ATLAS
SZOP 2000 entfernt werden.

+ Vor Kindern schitzen! Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gema(3
der Technischen Karte handeln.

- Die Emulsion in dicht verschlossenen Verpackungen, trocken, in
Temperaturen Uber 0°C transportieren. Vor Uberhitzung schiitzen.
Die Verbrauchszeit der Masse betragt 12 Monate ab dem Produkti-
onsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

0 Verpackungen

Kunststoffbehalter: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Palette: 432 kg in Behdltern zu 1 kg, 540 kg in Behaltern zu 5 kg, 600 kg
in Behaltern zu 10 kg.

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien
fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von
der Pflicht, die Arbeiten gemdB den Grundsdtzen der Baukunst
und den Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz
auszufiihren. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren
alle bisherigen ihre Giiltigkeit.

Aktualisiert am 2010.07.06
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ATLAS UNI-GRUNT PLUS

e fiir schwache Untergriinde

e unter Kleber
e sehr ergiebig

e fiir ibermaRig saugfahige Untergriinde

e unter FuBboden und FuBbodenuntergriinde

tief eindringende Emulsion zur Verstarkung des Untergrunds

NR. Tin Polen

* das meistgesuchte Grundiermittel fiir Fliesen
Research international PENTOR

o=
I Anwendungsbereich

Verbessert die Bedingungen fiir das Abbinden von Estrichen auf grundiertem Unter-
grund - trdgt dazu bei, dass die vorausgesetzten technischen Parameter erreicht werden.

Verstarkt strukturell den grundierten Estrich — dringt einige Millimeter tief in die
Oberflache ein, verstarkt diese und verbessert deren Tragfahigkeit fur die nachsten
Schichten.

Vermeidet, dass aus der, auf den Untergrund aufgetragener Schicht nicht Wasser
»~abgenommen” wird - reduziert die Saugfahigkeit des Untergrunds und verhindert,
dass sich auf der Oberflache Blasen bilden.

Gleicht die Saugfahigkeit der ganzen grundierten Flache aus - die aufgetragene
Schicht hat dhnliche Abbindebedingungen, unabhédngig von ortlichen Schwankungen
der Parameter.

Bildet eine vorldufige Schutzschicht auf dem Estrich — verbessert die Bestandigkeit
des Estrichs gegen Staubbildung, vereinfacht deren Reinigung (darf nicht als die end-
gultige Endverarbeitungsschicht gesehen werden).

Erhoht die Ergiebigkeit der Kleber und Estriche - indem die Struktur des grundierten
Untergrundes abgedichtet wird, wird der Verbrauch des Materials zur Herstellung der
nachsten Schicht reduziert.

Typen der Untergriinde - sehr saugfahige und schwache Estriche aus und Anhydrit.
Typen von Endbearbeitungsschicht — Belag aus Keramik- und Steinfliesen,
FuBBbodden, FuBbodenuntergriinde, Hydroisolierungen des Systems WODER E,
WODER DUO bzw. WODER S.

1 Eigenschaften

Erhohte Fahigkeit in die Oberflachen einzudringen - wodurch dieses Mittel nicht
nur auf der Oberfldche wirkt.

Wird sehr schnell trocken - die Endverarbeitungsschicht kann man schon nach 4
Stunden auftragen.

Enthalt keine Verdiinner — wird auf Basis wassrige Acrylharzdispersion hergestellt.
Verseift nicht bei der Anwendung.

Nach dem Austrocknen bleibt farblos.

Wasserdampfdurchlassig.

Nicht brennbar - kann in Rdumen auch ohne Fenster eingesetzt werden.

H Technische Daten

ATLAS UNI-GRUNT PLUS ist ein Impragniermittel zum Grundieren, das als einsatzbereite
wassrige Acrylharzdispersion héchster Qualitdt produziert wird. Eine Grundieremulsion
mit Abbindeeigenschaften: maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt 2,75 g/, zuge-
lassener Wert an LZO (VOC) 30 g/I.

Emulsionsdichte ca. 1,0 g/cm?

Temperatur des Untergrundes

und der Umgebung wahrend der Arbeit von +5°C bis +25°C

Forsetzung der Arbeit nach dem Grundieren nach 4 Stunden

0 Technische Anforderungen
Dieses Mittel wird nicht als Bauerzeugnis klassifiziert.

= &
1 Das Grundieren

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund soll trocken und vom Staub, Schmutz, Olen, Fetten und
Wachs gereinigt sein. Alle lose, mit dem Untergrund nicht sachgerecht
gebundenen Schichten sind vor der Anwendung der Emulsion zu
beseitigen.

Vorbereitung der Masse

ATLAS UNI-GRUNT PLUS wird als einsatzbereit, zur direkten Anwendung
produziert. Darf nicht mit anderen Materialien vermischt, verdinnt
sowie verdichtet werden.

Grundieren

Die Emulsion ATLAS UNI-GRUNT wird auf dem Untergrund am besten in
unverdinnter Form einmal, mit einer Rolle oder einem Pinsel als diinne
und gleichmaBige Schicht aufgetragen.

Nutzung der Flache

Fliesenlegen, Anfertigung von Untergriinden u.d. kann nach dem
Austrocknen der Emulsion, dh. 4 Stunden, nachdem diese aufgetragen
wurde durchgefihrt werden.

1 VERBRAUCH

Durchschnittlich werden 0,05 - 0,2 kg Emulsion je T m? verbraucht. In der
Praxis hangt der Verbrauch von der Saugfahigkeit des Untergrunds ab.

1 Wichtige zusatzliche Informationen

+ Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem
Wasser zu reinigen.

- Eventuelle Verunreinigungen mit der Emulsion kdnnen mit ATLAS
SZOP 2000 entfernt werden.

- VorKindern schitzen! Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gemal
der Technischen Karte handeln.

+ Die Emulsion in dicht verschlossenen Verpackungen, trocken, in
Temperaturen Uber 0 °C transportieren. Vor Uberhitzung schiitzen.
Die Verbrauchszeit der Masse betragt 12 Monate ab dem Produk-
tionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

1 Verpackungen

Kunststoffbehalter: 1 kg, 5 kg
PPalette: 432 kg in Behaltern zu 1 kg, 540 kg in Behaltern zu 5 kg.

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien
fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der
Pflicht, die Arbeiten gemdB den Grundsdtzen der Baukunst und den
Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszu-
fiihren. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle
bisherigen ihre Gliltigkeit.
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B GRUNDIERMITTEL

ATLAS GRUNTO-PLAST

e auf alte Fliesen, Terrazzo, Lambris
e auf glatten Beton und OSB-Platten

e verstarkt den Untergrund und erhoht die Haftfahigkeit

e unter Klebstoffe, Feinputze, Wasserisolierungen
* auf Wande und FuBbdden (auch mit Heizungssystemen)

=
I Anwendungsbereich

Ist ein universelles Grundiermittel fiir problematische Untergriinde - verbessert
die Haftfahigkeit der Klebstoffe, der Wasserisolierungen sowie der Spachtelmassen auf
Oberflachen mit niedriger Saugfahigkeit, auf besonders glatten Untergriinden oder auch
auf Oberflachen mit Resten von alten PVC-Klebstoffen, Farbresten usw.

Erhoht die Haftfahigkeit — haftet stark am Untergrund und an den auf dieser Schicht
aufgetragenen neuen Schichten.

Reduziert die Saugfahigkeit des Untergrundes — verhindert eine Ubermafige Ab-
gabe des Wassers an den Untergrund aus den frisch aufgetragenen Klebstoffen, Putzen,
Feinputzen u.a.

Vereinfacht das Auftragen von weiteren Schichten — por6se Oberfliche reduziert
das,Rutschen” des aufgetragenen Materials.

Schiitzt die neue Schicht vor negativen Einwirkungen des Untergrundes - bildet
eine chemische Barriere zwischen dem Untergrund und der neu aufgetragenen Schicht,
und so reduziert sie die gegenseitige Einwirkung dieser — reduziert das Durchdringen
der Farbe aus dem Untergrund sowie die Bildung von Flecken auf der Oberflache der
Endschicht aus Feinputz.

Schiitzt Untergriinde aus Holz vor ibermaBiger Feuchtigkeit — die aus dem Kontakt
mit der neu aufgetragenen nassen Schicht resultiert.

Typen der Untergriinde - glatter Beton, alte Fliesen, Terrazzo, OSB-Platten aber
auch Gips-Karton-Platten, Gipsputze, Putze aus Zement, nicht verputzte Wande
aus Ziegeln aller Typen, Blocken, Hohlsteinen, Beton- und Anhydritestrich sowie
holzéhnliche Untergriinde.

Typen von Endbearbeitungsschicht - Fliesenkleber, Putze, Estriche, Feinputze,
Hydroisolierungen des Systems WODER E, WODER DUO bzw. WODER S.

I Eigenschaften

Enthélt Zuschlagstoffe — erhoht die Haftfahigkeit dank einer effektiven Oberflache
zwischen den Schichten (bildet eine portse Oberflache).

Hohe Haftfahigkeit — auf Beton mind. 1 Mpa.

Ist ein weiles Grundiermittel.

H Technische Daten

ATLAS GRUNTO-PLAST ist eine einsatzbereite Masse, die auf Basis von Acrylharz und
Quarzmehl hergestellt wird.

Dichte der Masse ca. 1,5 g/cm?
Haftfahigkeit auf Beton > 1,0 MPa

Temperatur des Untergrunds

und der Umgebung wéhrend der Arbeiten HemEC BT

Wiederaufnahme von Arbeiten nach

der Grundierung Nach 6 Stunden

Il Technische Anforderungen
Die Haftschicht wird nicht als Bauerzeugnis klassifiziert.
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0 Das Grundieren

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund soll trocken und nach Maglichkeit vom Staub, Schmutz,
Olen, Fetten und Wachs gereinigt sein. Alle lose, mit dem Untergrund
nicht sachgerecht gebundenen Schichten sind vor der Anwendung
der Emulsion zu beseitigen.

Vorbereitung der Masse

Das Produkt wird einsatzbereit geliefert. Darf nicht mit anderen Ma-
terialien vermischt, verdinnt sowie verdichtet werden. Direkt vor der
Anwendung die Masse durchmischen um eine einheitliche Konsistenz
zu erreichen.

Auftragen der Masse
Die Masse auf dem vorbereiteten Untergrund )gleichmal3ig auf der
ganzen Flache) mit einer Rolle oder Pinsel verteilen.

Auftragen der Endbearbeitungsschicht

Mit dem Ankleben von Beldgen, mit Spachteln bzw. mit der Ausfiihrung
einer Wasserisolation darf man nach dem vollsténdigen Austrocknen der
Masse, dh. nach ca. 4 - 6 Stunden nach dem Auftragen beginnen.

1 VERBRAUCH

Durchschnittlich wird 0,3 kg Masse je 1 m? verbraucht.

1 Wichtige zusatzliche Informationen

« Die Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit sauberem
Wasser zu reinigen.

- Die grundierte Oberflache ist sowohl wéhrend der Arbeiten als auch
wahrend der Abtrocknen des Putzes vor direkter Sonneneinstrah-
lung, vor der Einwirkung des Windes sowie vor Niederschldagen zu
schitzen.

+ Haut und Augen schiitzen. Beim direkten Kontakt mit den Augen den
Arzt konsultieren. Gemal3 der Technischen Karte handeln.

« Das Produkt in dicht verschlossenen Eimern, trocken, in Temperaturen
Uber 0°C (am besten auf Paletten) transportieren. Vor Uberhitzung
schitzen. Die angefangene Masse nicht in gedffneten Eimern stehen
lassen. Die Verbrauchszeit der Masse betragt 12 Monate ab dem
Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

1 Verpackungen

Kunststoffeimer: 5 kg.
Palette: 480 | in Eimern zu 5 kg.

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien
fiir die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der
Pflicht, die Arbeiten gemdB den Grundsdtzen der Baukunst und den
Vorschriften iiber Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszu-
fiihren. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle
bisherigen ihre Gliltigkeit.
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ERSTE SPEZIELLE LINIE VON KLEBER FUR GRES

FESTE UND HALTBARE VERBINDUNG VON GRES UND UNTERGRUND

® PROGRES MEGA und MEGA WEISS - moderne Kleber
fur groBformatige Fliesen aus Gres und Naturstein

® Fir groBere Schichtstarken — 4 — 20 mm - ermdéglichen Unebenheiten im Untergrund
zu nivellieren(ausgleichen), ohne spezielle Mortel zum Ausgleichen einzusetzen

m Selbstverlaufend — garantieren ideales Beflillen der Raume unter der Fliese,
was das Auftreten von Luftblasen vermeidet, welche das Losen von Fliesen
verursachen konnten

Kleben von Gres ohne Stress

www.atlas.com.pl





